











MegaTwin Vectran®

Technische Daten
Technical data

(%] BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4 1,40 760 836
5
Das Fall fiir alle Falle. Kein Kriechen unter 6 2,80 1.500 1.650
Dauerlast, extreme Festigkeit, mustergiiltige 8 5,10 2.500 2.750
Allroundeigenschaften, attraktiver Preis. 10 7.40 4.000 4.400
e Kern 12-fach geflochten aus Vectran® HS Fasern L 10,60 6500 Lol
¢ Mantel 32-fach geflochten aus Polyester hochfest 14 13,30 8.300 9.130
e Exzellente Bruchkraft bei geringster Dehnung 16 17,50 10.600 11.660
e AuBerst a.brlebt.)estandlge.r Mantel, stoppergeeignet 18 24,10 13.400 14.740
e Sehr stabiler Seilquerschnitt
¢ Keine unelastische Dehnung (Kriechen) unter 20 30,30 16.800 18.480
Dauerlast. Deshalb geeignet fur statische Belastung 22
e Unproblematisch auch bei kleinen Umlenkungen 24
e Universelle, wirtschaftlich attraktive
Hochleistungsleine, ideal als Fall 26
e Zur Saison 2014 komplett Gberarbeitet mit hoherer 28
Festigkeit und optimierter SpleiBbarkeit 30
32
Halcyon halyard. No creep under constant 36
loads, extreme strength, exemplary all-round 40
characteristics, attractively priced. a4
438

e Core 12-strand braid of Vectran® HS fibres
Cover 32-plait of HT Polyester ) )
Excellent breaking load with smallest elongation * Bruchlastim Spleif
Spliced break load
Extremely abrasion resistant cover particularly suitable ** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
for stoppers Linear break load according to DIN EN ISO 2307
Very stable cross-section
No inelastic elongation (creep) under constant loads —
therefore suitable for static loads
Also deployable for applications with small deflections
Universal, economical and high-performance line ideal

as halyard
® Features a completely revised construction for the

2014 season with higher strength and optimised splice- Kraft-Dehnungsdiagramm
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Dyneema®

TaperTwin

Technische Daten
Technical data

(4] BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2
3
4
5
6 Regattaperformance nach MaB: Federleicht
8 4,20 2.620 2.882 I am Segel, griffig in der Hand, geschiitzt im
10 7.50 4.300 4.730 Stopper.
2 S SRR 6584 e Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 Fasern
14 12,70 8.230 9.053 ¢ Mantel 24- oder 32-fach geflochten aus Polyester
16 16,80 11.220 12.342 hochfest mit Grip Faser
18 22.30 15.710 17.281 . Exzc?llente I?ruc.hkraft bei geringster De.hnung
¢ Abriebbestéandiger Mantel, stoppergeeignet
20 26,20 18.330 20.163 ¢ TaperTwin ist zum Abmanteln und Verjiingen vor-
22 33,70 23.940 26.334 gesehen
24 39,20 26.930 29.623 e Der Mantel verbleibt .nur .im K.IenTrr?bereich am -Seil,
= dadurch héchste Festigkeit bei minimalem Gewicht

Zur Saison 2014 Uberarbeitet mit héherer Flexibilitat
28 und optimierter SpleiBbarkeit

30 e FUr Schoten und Fallen auf Dinghy- und Regattayachten

32 e Optional als kriechfreies TaperTwin MAX:
uneingeschrankt geeignet fur statische Dauer-

36 belastung

40

44

e Bespoke racing performance: Feather-light

at the clew, safe and firm in the hand,

) ) excellent in stoppers.
*  Bruchlast im SpleiB

Spliced break load .
** | ineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307 * Core 12-plait Dyneema® SK78
Linear break load according to DIN EN ISO 2307 e Cover 24 or 32-plait from HT Polyester with grip fibre

Excellent breaking load with smallest elongation

e Abrasion resistant cover, particularly suitable for
stoppers

e TaperTwin is the rope for stripping and tapering

Cover only present in specific sections to ensure

highest strength at minimal weight

Revised for the 2014 season to feature greater

Kraft-Dehnungsdiagramm flexibility and optimised spliceability
Load-elongation curve For sheets and halyards on dinghy and regatta yachts

; o

50 e Creep-free version optionally available: 5 hud
TaperTwin MAX is ideally suited for continuous static -
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Dyneema®
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Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgangs [dang**
2
3 0,54 350 385
4 0,73 500 550
5 1,29 800 880
Hart und weich zugleich: Hoch belastbare 6 1,80 1.200 1.320
Schot - und doch griffig durch den 8 3,60 1.800 1.980
raffinierten Fasermix. 10 5,40 2.900 3.190
e 8-fach Geflecht aus Dyneema® SK78/Polyester L 7,60 3500 3.850
Stapelfaser Gemisch 14
¢ Besonders angenehmes und griffiges Geflecht zum 16
Fahren aus der Hand
« . . 18
e Halt ausgezeichnet in Klemmen
¢ Hohe Knotenfestigkeit 20
¢ Exzellente Dinghy Schot 22
24
Take the rough with the smooth: High 20
performance sheet with an extra grip thanks 28
to sophisticated fibre mix. 30
32
e 8-plait, blended from Dyneema® SK78 and Polyester 36
staple fibre
e Especially supple and grippy braid for excellent 40
handling attributes 44
e Outstanding for use with jammers 48

® High knotted strength

e Excellent dinghy sheet *  Bruchlast im Splei

Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Dyneema®: Auf der Jagd nach dem absoluten Limit

HMPE-Fasern vom Weltmarktfiihrer DSM-Dyneema liberzeugen mit unerreichten Leistungswerten. Und auch wenn die

Luft oben immer diinner wird: In Dyneema® steckt immer noch etwas mehr drin! Als Technologiepartner ist Gleistein

bei allen Entwicklungen immer von Anfang an dabei.

Dyneema®: In pursuit of the absolute limit

HMPE fibres from world market leader DSM-Dyneema impress with performance values that remain unsurpassed.

And even if the breeze is stiffening at such lofty heights, Dyneema® continually shows there’s still more potential.

As technology partner, Gleistein is always a part of all developments right from the beginning.

Material Festigkeit + Dehnung Kriechverhalten Einsatzbereiche
Material Strength + elongation Creep Applications

Dyneema® SK 75

Dyneema® SK 78

Dyneema® SK 99

Dyneema®
Max Technology

Dyneema*

Vergleichbar mit Stahl
Comparable to steel

Wie Dyneema® SK 75
Same as Dyneema® SK 75

Nochmals deutlich
gesteigerte Festigkeit
Strength once more
significantly improved

Wie Dyneema® SK 78
Same as Dyneema® SK 78

Unter statischer Dauerlast
messbar

Measurable under continuous
static loads

Deutlich reduziert
Significantly reduced

Wie Dyneema® SK 75
Same as Dyneema® SK 75

Gegen Null: Standfest auch
unter statischer Dauerlast
Around zero: stable even
under continuous static loads

DynaOne® Max

Sehr universell fur Schoten
und Fallen fur alle Markte
Very universal for sheets

& halyards for all markets

Beste Eignung fur alle
Hochleistungsschoten
Ideally suited for all
high-performance sheets

Laufendes Gut fur Regatta-
und Superyachten

Running rigging for regatta
and super yachts

Wanten, Stagen,

hydraulisch gespannte Fallen
Shrouds, stays hydraulically
tensioned halyards




AT
S DynaOne® HS

Technische Daten
Technical data

AL
2
3 0,60 1.000 1.100
4 0,90 1.700 1.870
5 1,60 3.000 3.300
Hart, aber gereckt ... beste 6 2,10 3.800 4.180
Materialausnutzung fiir extreme 8 4,20 7.500 8.250

Leistungsdaten: Thermisches Recken holt aus 10 550 10.000 11.000
Dyneema® alles heraus!

12 9,60 17.000 18.700
e 12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern 14 13,50 23.000 25.300
e Thermisch gereckt fur héhere Festigkeit und minimierte 16 15,30 28.000 30.800
Dehnung _ 18 20,50  37.500  41.250
¢ Geothane-Coating fur verbesserten Witterungs-
und Abriebschutz 20 23,50 43.000 47.300
¢ Drahtseilahnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil 22 27,50 50.500 55.550
des Gewichts 24 31,50 57.500 63.250
e Schwimmfahig
e Durch den Reckprozess hat DynaOne® HS einen sehr &5 EAY 200 ZEREY
stabilen Seilquerschnitt 28 43,00 74.000 81.400
¢ Auch ohne Schutzmantel ein richtiges Seil mit 30 48,00 81.500 89.650
ausgewogenen Universaleigenschaften und hoher 32 55,50 89.000 97.900
Lebensdauer. Grund hierfur ist neben dem Coating
vor allem die feste Flechtstruktur 36 66,50 110.000 121.000
¢ Bei besonderer Beanspruchung gezielter Schutz durch 40 84,00 150.000 165.000
48 120,00 200.000 220.000

Optimised exploitation of materials for
h d perf - Heat set to bring th *  Bruchlast im SpleiB
enhanced performance: Heat set to bring the Spliced break load

best out of Dyneema®. ** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

12-strand braid of 100% Dyneema® SK78 fibres
Heat set for greater strength and minimised
elongation

* Geothane coating for improved protection against
abrasion and the elements

Attributes similar to wire rope - at just a fraction
of the weight

e Buoyant Kraft-Dehnungsdiagramm
c % * Heat set process provides rope with a very stable Load-elongation curve
- cross section 50
g ] * A real rope with balanced universal properties and .
[} zi long service life even without a protective cover. E; 40
L. Besides its coating, this is chiefly attributable to its 8
w -: firm braid structure § 30
oa e Durable even without a protective cover. Targeted -
c extra protection available for extreme demands with E 20
‘8 .ﬂ MegaCoverSystem (p. 38/39) 3
o} g ; 10
S <
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Dyneema®
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DynaOne®

Technische Daten
Technical data

(4] BI. real Bl. linear a
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2 0,25 350 385
3 0,48 706 777
4 0,80 1.300 1.430
R IR R
5 1,40 2.400 2.640 LS S S S S S XS <9
6 2,00 2.700 2.970 Nackt im Wind. Reines Dyneema® fiir héchste
8 3,50 5.500 6.050 Leistung bei geringstem Gewicht: So
10 5.00 9.000 9,900 belastbar wie ein Stahlseil - bei einem Siebtel
rmM .
12 8,50 12.000 13.200 de asse
14 10,50 14.500 15.950  12er Geflecht aus 100% Dyneema® SK78 Fasern
16 12,70 19.000 20.900 * Geothane-Coating fur verbesserten Witterungs-
18 1650 24000  26.400 und Abriebschutz . ,
¢ Drahtseilahnliche Eigenschaften bei einem Bruchteil
20 20,00 29.000 31.900 des Gewichts
22 24,30 35.000 38.500 e Schwimmfahig
24 28,50 41.000 45.100 * Auch ohne Schutzmantel ein richtiges Seil mit
2 33.00 47,000 £1.700 ausgewogenen Universaleigenschaften und hoher
! ’ ’ Lebensdauer. Grund hierfur ist neben dem Coating
28 39,00 55.000 60.500 vor allem die feste Flechtstruktur
30 45,60 65.000 71.500 ¢ Bei besonderer Beanspruchung gezielter Schutz durch
32 50,70 22.000 79.200 MegaCoverSystem moglich (S. 38/39)
36 60,80 88.000 96.800
40 76,00 100.300 110.330 Pure Dyneema® for ultimate performance
44 91,50 120.000 132.000 at lowest weight: As strong as wire rope at
48 10650 140500  154.550 just a seventh the weight.
) ) e 12-strand braid of 100% Dyneema® SK78 fibres
*  Bruchlast im SpleiB , . i .
Spliced break load * Geothane coating for improved protection against
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307 abrasion and the elements
Linear break load according to DIN EN ISO 2307 e Attributes similar to wire rope — at just a fraction
of the weight
® Buoyant

e A real rope with balanced universal properties and
long service life even without a protective cover.
Besides its coating, this is chiefly attributable to its
firm braid structure

e Durable even without a protective cover. Targeted
Kraft-Dehnungsdiagramm extra protection available for extreme demands
Load-elongation curve with MegaCoverSystem (p. 38/39)
50
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Last als %-Satz der Bl. Load as % of Bl.
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Dynalite

2
190

034

X

" Technische Daten
Technical data
r .
2 Bl. real Bl. linear
J mm]  K9/100™M N+ [daN]**
AT
Dyneema® 2
¥ ;
4
5
Okonomie und Héchstleistung - Preiswertes 6 2,30 1.200 1.320
Dyneema®-Seil, geeignet auch fiir herk6mm- 8 3,80 1.650 1.815
liche Beschlége. 10 5,92 3.000 3.300
e Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78 L= 8,90 >-100 >-610
¢ Zwischenmantel aus Polyester Stapelfaser 14 11,60 7.500 8.250
e Verstarkter Mantel 24- bzw. 32-fach geflochten aus 16 15,20 9.500 10.450
Polyester hochfest 18
¢ Drahtseilahnliche Dehnung und hohe Festigkeit bei
einzigartigem Preis-Leistungsverhaltnis machen 20
Dynalite auch fur Tourensegler und Erstausruster 22
interessant 24
o AuBerst abriebbestandiger Mantel
e Sehr gute Fallenstoppereigenschaften 26
¢ Universalleine fur Tourensegler 28
30
.y 32
Economic high performance Dyneema® rope
for deployment on standard fittings. =
40
e Core 12-strand braid of Dyneema® SK78 fibres 44
¢ Intermediate cover of polyester staple fibres 48
* Reinforced cover 24 or 32-plait of HT Polyester yarns
¢ Gleistein’s orange identification yarn . st i el
e Similar stretch characteristics to steel wire rope with ?ru.c astim Splei
. pliced break load
high strength and best value for money make **  Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Dynalite an ideal choice for cruising yachtsmen, and Linear break load according to DIN EN ISO 2307

original equipment manufacturers (O.E.M.s)
Exceptional abrasion resistance

Excellent characteristics for stoppers
Universal rope ideal for cruising yachtsmen

Kraft-Dehnungsdiagramm
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Technische Daten
Technical data

?mm] kg/100 m E;.a :\f]il E‘a ',:l']‘ff’
2
3 0,70 170 187
4 1,10 350 385
5 1,80 600 660
6 2,70 780 858
8 4,50 1300 1.430
10 7,30 2.200 2.420
12 9,50 3.200 3.520
14 13,50 4.600 5.060
16 18,30 6.500 7.150
18
20
22
2
26
28
30
32
36
40
44
48

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve

50

Last als %-Satz der Bl. Load as % of Bl.
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Der Klassiker, seit Jahrzehnten bewdhrt,
holt alles aus Polyester heraus durch eine
einzigartige Konstruktion.

¢ Flechtmantel aus Polyester hochfest

The classic, tried and tested for decades:
Highest efficiency in a polyester rope
through its unique construction.

Seilkern aus parallelen Polyesterfasern hochfest
Eine Umflechtung (ab 8 mm Durchmesser), um den
Faserkern zu bindeln

Geringstmogliche Dehnung in einem Polyesterseil
durch Wegfall der Konstruktionsdehnung
Kompakter Seilaufbau, hohe Festigkeit

Sehr hohe Lebensdauer

Keine unelastische Dehnung (Kriechen)

Sehr gute Eigenschaften in Hebelklemmen

Die anfangliche Steifigkeit verliert sich im Gebrauch
Einsatz als Kontrollleine oder Fall

Core of parallel HT continuous filament Polyester
Inner braided sheath of coarse synthetic fibre

(8 mm diameter and above) binds the core yarns
Outer braided cover of HT Polyester

Cup has the lowest stretch possible in a polyester fibre
rope due to zero constructional stretch

Compact construction, high strength

Very high life expectancy

No creep

Very good characteristics for use with cleats
Initial stiffness will soften up in use

Deployment as a control line or halyard
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Schoten & Fallen

Hochwertige Polyesterschot mit heraus-
ragenden Leistungswerten und optimierter
Abriebfestigkeit.

Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest mit

Spezialfinish fur hohere Festigkeit und bessere Abrieb-

bestandigkeit

Flexibler Mantel aus dem gleichen Material

e Gemini - der Zwilling. Kern und Mantel tragen jeweils
die Halfte der Last

e Sehr hohe Festigkeit fur ein Polyesterseil

Einzigartige Flexibilitat und beste Hantierbarkeit

Hervorragende Lebensdauer durch verbesserte UV-

und Abriebbestandigkeit

Besonders geeignet als GroBsegel- und Genuaschot

auf selbstholenden Winschen

Mit dem Endlosspleif3 1asst sich GeminiX zur verdickungs-

freien Schlinge schlieBen, so wie sie zur Betreibung

moderner Endlossysteme fur GroBsegel- und Genuaschot

bendtigt wird. Detailiert beschrieben im Gleistein

SpleiBbuch

High-grade polyester sheet with outstanding
performance and optimised abrasion
resistance.

e Core 12-strand HT Polyester with special finish for

higher strength and improved abrasion resistance

Flexible cover made from the same material

Gemini — the twin: Shares the load equally between

cover and core

Very high strength for a polyester rope

Outstanding flexibility and handling characteristics

Excellent longevity and durability due to improved

UV protection abrasion resistance

Ideal for genoa- and mainsheets, especially for

self-tailing winch systems

e With an end-to-end splice, Gemini X can be made
into a flat sling as required by contemporary continuous
systems for mainsail and genoa sheets

*

Gemini X

Technische Daten
Technical data

?mm] kg/100 m Fc'l'a ;le]i' E‘amff’
2
3
4
5
6 2,60 1.100 1210
8 4,00 1,500 1.650
10 6,80 2.400 2.640
12 9,30 3.600 3.960
14 13,00 4.500 4.950
16 18,00 6.500 7.150
18 23,40 8.300 9.130
20 30,00 10000  11.000
22 37,30 12200  13.420
24
26
28
30
32
36
40
44
48

Bruchlast im Splei3
Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN I1SO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Technische Daten BRI
2 BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2
3
4
5 1,60 700 770
6 2,60 800 880 Besonders ausgewogene, langlebige und
8 4,00 1.300 1.430 flexible Leine mit ausgezeichnetem Preis-
10 6.80 2.000 2.200 Leistungsverhiltnis.
e 9,30 3.000 3300 e Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest
14 13,00 3.700 4.070 ¢ Flexibler Flechtmantel aus dem gleichen Material
16 18,80 4.800 5.280 ¢ Doppelgeflecht mit genau aufeinander abgestimmten
Konstruktionen von Kern und Mantel
1 24,1 A 71
8 10 6.100 6.710 ¢ Einzigartige Flexibilitat und beste Hantierbarkeit
20 30,00 8.500 9.350 e Sehr lange Lebensdauer
22 ¢ Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhaltnis
24 e Als Schot und Universalleine gut einsetzbar
¢ Mit dem EndlosspleiB lasst sich Tasmania zur verdickungs-
26 freien Schlinge schlieBen, so wie sie zur Betreibung
28 moderner Endlossysteme fur GroBsegel- und Genuaschot
30 benétigt wird. Detailiert beschrieben im Gleistein
32 SpleiBbuch
36
40 Outstandingly balanced, long-lasting
44 and flexible sheet with excellent price-
48 performance ratio.

e Core 12-strand braided made of HT Polyester

*  Bruchlast im SpleiB . . .
ruchiast im Spiet Flexible braided cover made of the same material

Spliced break load
** |ineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307 e This double braid construction shares the load equally
Linear break load according to DIN EN ISO 2307 between cover and core
e Outstanding flexibility and handling characteristics
e Excellent durability

Highly cost-effective

Ideal for deployment as a sheet and universal line

e With an end-to-end splice, Tasmania can be made
into a flat sling as required by contemporary continuous
systems for mainsail and genoa sheets

Kraft-Dehnungsdiagramm

Load-elongation curve
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Harkon

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4
5
AuBerst abriebfeste und wirtschaftliche 6 2,40 800 880
Schot, optimiert fiir den langjdhrigen 8 4,80 1.600 1.760
Winscheneinsatz. 10 7.70 2,500 2.750
e Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest, L= 10,40 3500 3.850
thermofixiert 14 14,00 4.500 4.950
¢ Mantel aus dem gleichen Material als besonders 16 18,50 5.000 5.500
enges, sehr abriebbestandiges 16-fach Geflecht 18
in 1 Gber 1 Ausfuhrung
e Besonders griffig und gut hantierbar 20
¢ Ausgezeichnete Abriebfestigkeit 22
e Sehr gute Lebensdauer 24
e Optimiert als Schot im Winscheneinsatz
e Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhaltnis 26
28
30
Extremely abrasion resistant and economical 32
sheet, optimised for long-lasting use on 36
winches.
40
e Core of 12-strand braided construction of HT 44
Polyester, thermally stabilised 48

e Cover made of the same material as an especially
tight, very abrasion resistant 16-strand braid
in a 1 over 1 construction

*

Bruchlast im Splei3

X ) Spliced break load
e Especially grippy and easy to handle **  Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
e OQutstanding abrasion resistance Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Excellent durability
Optimised as a sheet in winch systems
Outstanding value for money

Kraft-Dehnungsdiagramm
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Technische Daten
Technical data

(%] BI. real Bl. linear
Imm]  X9/100mM NI+ [dan]**
2
3
4 1,00 230 253
5 1,60 360 396
6 2,55 500 550 Alles im Griff: Hochwertige Polyesterschot
8 3,80 750 825 mit wolligem Mantel, optimiert zum Fahren
10 6,10 1.250 1.375 aus der Hand.
12 S0 2000 220 * Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest
14 12,00 2.500 2.750 ¢ Mantel aus Polyester-Stapelfasern als flexibles
16 1 Uber 2 Geflecht
18 ¢ Das Flechtverfahren des Mantels verbindet Flexibilitat

und gute Abriebfestigkeit

Griffige und angenehme Oberflache - optimiert
22 zum Fahren aus der Hand

Hochwertige Dinghy-Schot zum attraktivem Preis

N
o
.

24 e Zum Winscheneinsatz nur bei glatten Winschen
26 geeignet

28

30

32 High-quality matt-finish polyester sheet
36 for the hands-on sailor.

B
o
.

Core of 12-strand braided HT Polyester

44 e Cover made of polyester staple fibres as a flexible

1 over 2 braid

The braiding process of the cover combines flexibility
and good abrasion resistance

Grippy and supple surface — optimised for handling
High-quality dinghy sheet at an attractive price

Best used on winches with a smooth drum surface

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Das beste aus zwei Welten in einem
Festmacher: Hochelastischer Polyamidkern
geschiitzt im robusten Polyestermantel.

e Hoch dehnender Kern 12-fach geflochten aus
Polyamid hochfest mit GeoGard N Finish

Flexibler geflochtener Mantel aus Polyester hochfest
Innovative Konstruktion, in der sich die Rohstoffe
perfekt ergdnzen und gegenseitig unterstitzen
Exzellente Bruchkraft

Dauerhaft elastisch zur Aufnahme von Schwelllasten
Bestes Handling durch flexiblen Mantel

Sehr gute Abrieb-, UV- und Witterungsbestandigkeit
Hochwertiger Festmacher fur harte Beanspruchung

The best of two worlds in a single mooring
line: Highly elastic polyamide core protected
by a robust polyester cover.

Stabilised 12-strand core made of HT Polyamide
with a GeoGard N finish

Flexible braided cover made of HT Polyamide
Innovative construction in which the materials
complement and support each other

Excellent break load

Remains elastic to absorb loads from swells
Best handling thanks to flexible cover

Very good level of protection against abrasion,
UV and the elements

High-quality mooring line for tough demands

DockTwin

Technische Daten
Technical data

?mm] kg/100 m Fc'l'a ;‘e]i' E;mff’
2
3
4
5
6
8
10 6,20 2.600 2.860
12 8,80 3.800 4.180
14 12,00 5.100 5.610
16 15,80 6.700 7.370
18 19,80 8.400 9.240
20 2450 10300  11.330
22 30,00 12500  13.750
24 3520 14700  16.170
26 4130 17.200  18.920
28 47,80 19800  21.780
30 54,80  22.600  24.860
32 6230 25600  28.160
36 7900 32400  35.640
40 97,50 40000  44.000
44 11800 48000  52.800
48 140,00 56000  61.600
52
56
60
64

*  Bruchlast im Splei3
Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Technische Daten
Technical data

L L N
2
3
4
5
6 2,60 800 880 Dauerhaft flexibler Festmacher mit besonders
8 4,00 1.300 1.430 ausgewogenen Eigenschaften und hoher
10 6,80 2.000 2.200 I Festigkeit.
12 =l 3.000 S e Kern 12-fach geflochten Polyester hochfest
U 13,00 3.700 4.070 e Flexibler geflochtener Mantel aus dem gleichen
16 18,80 4.800 5.280 Material
18 24,10 6.100 6.710 * Exzellente Bruchkraft

¢ Ausgewogenes Dehnungsverhalten
Bleibt immer flexibel und verhértet nicht

N
o
.

22 e Sehr gute Abriebbestandigkeit

24 e Geringe Wasseraufnahme

26

28 Durable and flexible mooring line with

30 a uniquely balanced construction and high
32 break load.

36

e Core 12-strand made of HT Polyester

Flexible braided cover made of the same material
Excellent break load

48 Balanced elongation characteristics

Lifetime flexibility without work-hardening

£ 8

52 e Excellent abrasion resistance
56 * Minimum water absorption
60

64

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN I1SO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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GeoTwin Polyester

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4
5
Besonders hochwertiger, langlebiger 6
Festmacher mit Wasser abweisender 8
Ausriistung. 10
¢ Kern 12-fach geflochten aus Polyester hochfest 12
e Mantel 24-fach bzw. 32-fach geflochten 14
(nach Durchmesser) aus Polyester hochfest mit 16
GeoGard Marine Finish 18
¢ Exzellente Bruchkraft
¢ Ausgewogenes Dehnungsverhalten 20 30,00 8.000 8.800
¢ Bleibt immer flexibel und verhartet nicht 22 37,30 9.900 10.890
e Sehr gute Abriebbestandigkeit 24 43 40 11.500 12.650
¢ Geringe Wasseraufnahme '
26 51,00 13.100 14.410
28 59,00 15.800 17.380
Exceptionally high-quality, durable mooring 30 68,00 17.400 19.140
line with a water repellent finish. 32 7800 19.800 21.780
e Core 12-strand made of HT Polyester 2 99,00 26.200 28.820
» Cover 24 or 32-plait (depending on diameter) made of 40 121,00 32.600 35.860
the same material with GeoGard Marine Finish a4 147,00 38.000 41.800
* Excellent break load i 48 177,00 45.500 50.050
e Balanced elongation characteristics
o Lifetime flexibility without work-hardening 52 204,00 53.500 58.850
e Excellent abrasion resistance 56 239,00 62.500 68.750
e Minimum water absorption 60 274.00 71.500 78.650
64 313,00 81.000 89.100

*

Bruchlast im Splei3
Spliced break load
** Lineare Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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GeoTwin Polyamid(e)
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Technische Daten
Technical data

(4] BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2
3
4
5
6 Exzellente Dehnungseigenschaften machen
8 diesen Festmacher besonders komfortabel.
10 e .
¢ Stabilisierter Kern 12-fach geflochten aus Polyamid
12 hochfest
14 ¢ Flexibler geflochtener Mantel aus dem gleichen
16 Material mit GeoGard Marine Finish
= ¢ Exzellente Bruchkraft
¢ Exzellentes Dehnungsverhalten fir komfortables
20 22,50 8.500 9.350 Mooring
22 30,40 11.500 13.090 e Durch die GeoGard Ausristung wird das durch das
24 35,30 13.600 14.960 M.at.erl_al bedingte Verharten und die Wasseraufnahme
minimiert
26 42,00 16.000 17.600 e Gute Abriebbestandigkeit
28 48,00 18.300 20.130
30 56,00 21.000 23.100 p / i A o
- 63,50 B B Excellent elongation c aracfer:st:cs ensure
easy and comfortable mooring.
36 80,50 30.000 33.000
40 99,00 37.500 41.250 e Stabilised 12-strand core made of HT Polyamide
44 120.00 43.000 47.300 ¢ Flexible braided cover made of the same material
5 By e e with GeoGard Marine Finish
! : : e Excellent break load
52 167,00 60.000 66.000 e Excellent elongation characteristics for comfortable
56 194,00 69.000 75.900 mooring
60 222,00 78.100 85.910 . GeoGarf! finish minimises har'denlng and 1'/va?ter
absorption due to raw material characteristics
64 253,00 90.000 99.000 ® Good abrasion resistance

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN I1SO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Festmacher
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GeoOne Polyester

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
Sonderfarbe Bronze 3
Custom colour bronze
4
5
AuBerst langlebiger und flexibler 6
Festmacher mit sehr hoher Bruchlast. 8
Vielseitig einsetzbar. 10
¢ 12-fach geflochtenes Rundgeflecht aus Polyester 2
hochfest mit GeoGard Marine Finish 14
e Exzellente Bruchkraft 16
e Ausgewogenes Dehnungsverhalten 18
¢ Bleibt immer flexibel und verhartet nicht
e Sehr gute Abriebbestandigkeit 20 30,30 8.000 8.800
¢ Geringe Wasseraufnahme 22 36,70 9.700 10.670
24 43,70 11.000 12.100
Very durable and versatile mooring line with 28 >1.20 12.200 13.420
high break load. Versatile deployment. 28 59,40 14.000 15.400
30 68,20 15.900 17.490
e 12-strand round braid from HT Polyester with 32 77.80 18.000 19.800
GeoGard Marine Finish
e Excellent break load 36 98,20 22.600 24.860
* Balanced elongation characteristics 40 121,00 27.500 30.250
e Lifetime flexibility without work-hardening 44 147,00 35.000 38.500
o Ve'ry. good abrasion reSI'stance 48 175,00 43.000 47,300
* Minimal water absorption
52 205,00 51.800 56.980
56 238,00 60.200 66.220
60 273,00 68.500 75.350
64 311,00 77.800 85.580

*

Bruchlast im Splei3

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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GeoOne Polyamid(e)

Technische Daten
Technical data

(4] BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2
3
4
5
6 Flexibler Festmacher mit hoher Bruchlast
8 und ausgezeichnetem Dampfungsverhalten.
10 .
¢ 12-fach geflochtenes Rundgeflecht aus Polyamid
12 hochfest mit GeoGard Marine Finish
14 e Exzellente Bruchkraft
16 ¢ Exzellentes Dehnungsverhalten fur komfortables
= Mooring
e Durch die GeoGard Ausrustung wird das durch das
20 24,70 8.400 9.240 Material bedingte Verharten und die Wasseraufnahme
22 29,90 10.500 11.550 minimiert
24 35,50 12.400 13.640 e Gute Abriebbestandigkeit
26 41,70 14.500 15.950
28 48,40 16.800 18.480 Flexible mooring line with high break load
30 55,50 19.000 20.900 and excellent shock absorption
32 63,20 21.500 23.650 characteristics.
= S 2= SH2A e 12-strand round braid made of HT Polyamide with
40 98,70 33.000 36.300 GeoGard Marine Finish
a4 119,00 40.000 44.000 * Excellent break load
48 142,00 47500 52 250 . Excelllent elongation characteristics for comfortable
mooring
52 167,00 55.500 61.050 ® GeoGard finish minimises hardening and water
56 193,00 63.800 70.180 absorption due to raw material characteristics
60 222,00 73.000 80.300 e Good abrasion resistance
64 253,00 83.000 91.300

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN I1SO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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GeoSquare Polyester

A

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4
5
Quadratgeflochtener Festmacher. 6
Unverwiistlich und hervorragend geeignet 8
auch als Ankerleine. 10
* Quadratgeflochtene Ausfuhrung aus HT Polyester 1 10.90 2R 2
hochfest in weiB, navyblue oder schwarz 14 14,90 3.700 4.070
¢ Thermostabilisiert fir héhere Lebensdauer und 16 19,40 4.700 5.170
verbesserte Gebrauchseigenschaften
1 24 . .
¢ Polyesterfasern vereinen beste Abriebbestandigkeit 8 60 6.300 6.930
mit hervorragender UV-Stabilitat 20 30,30 8.000 8.800
e Verhartet im Gebrauch nicht 22 36,70 9.700 10.670
¢ Quadratgeflochtene Seile kénnen nicht kinken 24 43.70 11.000 12.100
e Bestens geeignet als Festmacher, Spring, Ankerleine !
26 51,20 12.200 13.420
28 59,40 14.000 15.400
Square plaited mooring line. Almost 30 68,20 15.900 17.490
ind:structible and excellently suited as 32 77,80 18.000 19.800
n r warp.
ancho arp 36 98,20 22.600 24.860
e Square-plaited construction made of HT Polyester 40 121,00 27.500 30.250
in white, navy blue and black 44 147,00 35.000 38.500
. Thermally stablll'sed for higher service life and 48 175,00 43.000 47.300
improved handling
e Polyester fibres combine best abrasion resistance 52 205,00 51.800 56.980
with outstanding UV stability 56 238,00 60.200 66.220
* Remains flexible throughout its usable life 60 273,00 68.500 75.350
e Square-plaited ropes cannot kink
64 311,00 77.800 85.580

Highly suitable as mooring line, towing spring
or anchor warp

*

Bruchlast im Splei3

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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GeoSquare Polyamid(e)

Technische Daten
Technical data

ﬁnm] kg/100 m E;.a :\f]il E‘a ',:l']‘ff’
2
3
4
5
6
8
10
12 8,90 3.800 4.180
14 12,10 4.800 5.280
16 15,80 5.900 6.490
18 20,00 6.800 7.480
20 24,70 8.400 9.240
2 2990 10500  11.550
2 3550 12400  13.640
26 41,70 14500  15.950
28 4840 16800  18.480
30 5550  19.000  20.900
32 6320 21500  23.650
36 80,00  27.500  30.250
40 9870 33000  36.300
44 119,00 40000  44.000
48 142,00 47500 52250
52 167,00 55500  61.050
56 193,00 63800  70.180
60 22200 73.000 80300
64 253,00  83.000 91300

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN I1SO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Last als %-Satz der Bl. Load as % of Bl.
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Zeichenerklarungen auf ausklappbarer hinterer Umschlagseite
Explanation of symbols listed on inside back cover

Quadratgeflochtener Festmacher mit
exzellenten Dehnungseigenschaften,
ausgezeichnetes Handling.

* Quadratgeflochtene Ausfihrung aus Polyamid

hochfest

Thermostabilisiert fur héhere Lebensdauer und

verbesserte Gebrauchseigenschaften

Polyamidfestmacher haben hervorragende Dehnungs-

eigenschaften und absorbieren dadurch StéBe

sehr gut

Quadratgeflochtene Seile kdnnen nicht kinken

e Bestens geeignet als Festmacher, Spring, Schleppleine
und auch als Ankerleine

Square plaited mooring line with excellent
elongation properties and handling.

e Square-plaited construction made of HT Polyamide
Thermally stabilised for higher service life and
improved handling

e Polyamide mooring lines have outstanding elasticity
and therefore absorb shock loads very well
Square-plaited mooring lines do not kink

Highly suitable as mooring lines, towing springs
and anchor warps

Festmacher
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GeoSquare GeoProp

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4
5
Schwimmfahiger Festmacher, ausgefiihrt als 6
bestens bewdhrtes und leicht spleiBbares 8
Quadratgeflecht. 10
* Quadratgeflochtene Ausfuhrung aus Polypropylen 1 6,50 2.000 i
multifilament hochfest (Handelsmarke GeoProp) 14 9,00 2.400 2.640
* Hohe Festigkeit, mittlere Dehnung 16 11,60 3.400 3.740
. GeoProp. .h?t in d.unklen Farben eine bessere 18 14,60 4.400 4.840
UV-Stabilitat als in hellen
® GeoProp verhartet nicht im Gebrauch 20 18,10 5.300 5.830
e Durch die Schwimmfahigkeit gerat GeoProp nicht so 22 21,90 5.500 6.050
leicht in die Schraube und lasst sich aus dem Wasser 24 26.00 6.700 7.370
fischen '
e Beste Eignung auch als Schleppleine 26 30.60 10.400 11.440
¢ Als Ankerleine eignet sich das leichte Material weniger 28 35,40 11.900 13.090
30 40,70 13.600 14.960
; 32 46,30 15.400 16.940
Buoyant mooring rope, manufactured as
proven and easily spliced square line. = e Lok 210
40 72,30 23.300 25.630
e Square-plaited construction made of HT Polypropylene a4 87,50 27.800 30.580
m.ultlf/lament (our t.rade name QeoProp) 48 104,00 32.700 35.970
e High strength, medium elongation
® GeoProp boasts better UV stability in dark colours 52 122,00 37.900 41.690
than in light colours 56 142,00 43.600 47.960
® GeoProp lines retain their flexibility and do not 60 163.00 49.500 54.450
stiffen in use '
64 185,00 55.800 61.380

Due to its buoyancy GeoProp avoids coming near
to the propeller and can be fished out of the water
Highly suited as a towing line

*

Bruchlast im Splei3

; . . Spliced break load
e The light material is less suited for use as an anchor - Lﬁgcgre Brriacm:sat nach DIN EN 1SO 2307
warp Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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Geolwist Polyester

NSNS

Technische Daten
Technical data

(4] BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2
3
4 1,20 252 277
5 1,90 382 420
6 2,70 650 715 Extrem langlebiger und dauerhaft flexibler
8 4,80 1.150 1.265 Festmacher zu einem besonders attraktiven
10 7,60 1.850 2.035 Preis.
e Lo 3.000 3.300 ¢ 3-schaftig gedrehte Ausfihrung aus Polyester hochfest
14 14,80 3.900 4.290 e Thermostabilisiert fur hohere Lebensdauer und ver-
16 19,50 5.000 5.500 besserte Gebrauchseigenschaften
18 24,50 6.400 7.040 . Po.Iyesterfasern vereinen bes.tc.e :Abrlebbestandlgkelt
mit hervorragender UV-Stabilitat
20 30,30 8.400 9.240 e Verhartet im Gebrauch nicht
22 36,70 9.800 10.780 ¢ Die Lichtbestandigkeit der farbigen Ausfihrungen
24 4370 11.500 12.650 ist noch besser als die der weiBen
' e Bestens geeignet als Festmacher, Spring, Ankerleine
26 51,20 12.800 14.080
28 59,40 15.400 16.940
30 68,20 17.400 19.140 Extremely durable, permanently flexible
32 77.80 20.000 22.000 and attractively priced mooring line.
e 2l el 2 e 3-strand laid construction made of HT Polyester
40 121,00 31.000 34.100 e Thermally stabilised for higher service life and
44 147,00 37.000 40.700 improved handling
48 175,00 44.000 48.400 . Po'lyester flbre.s combine b'etst abrasion resistance
with outstanding UV stability
52 205,00 51.500 56.650 ® Remains flexible throughout its usable life
56 238,00 59.500 65.450 e The light resistance of solid colour versions is even

60 273.00 68.500 75.350 more superior than that of the white coloured version
' Highly suitable as mooring line, towing spring
or anchor warp

64 311,00 77.800 85.580

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN I1SO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve
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GeoTwist Polyamid(e)

NN
NN

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4 1,00 338 371
5 1,50 405 445
Uberragende Absorbtionseigenschaften 6 2,30 900 990
gegeniiber StéBen bei besonders glinstigem 8 4,00 1.480 1.628
Preis. 10 6,20 2.300 2.530
e 3-schaftig gedrehte Ausfihrung aus Polyamid L 8,90 4.000 —
hochfest 14 12,20 5.000 5.500
* Thermostabilisiert flr hohere Lebensdauer, 16 15,80 6.000 6.600
verb?sserte Gebrauchselgensch.aften und reduzierte 18 20,00 7500 8.250
Verhartung durch Witterungseigenschaften
¢ Polyamidfestmacher haben hervorragende Dehnungs- 20 24,50 9.200 10.120
eigenschaften und absorbieren dadurch StéBe sehr gut 22 30,00 11.200 12.320
e Bestens geeignet als Festmacher, Spring, Schlepp- 24 3550 12.600 13.860
und Ankerleine '
26 42,00 14.700 16.170
28 48,50 16.700 18.370
Outstanding shock absorption properties 30 55,50 19.600 21.560
at an especially low price. 32 63.00 21.000 23.100
e 3-strand laid construction made of HT Polyamide =t UL et Ze-ilat
* Thermally stabilised for higher service life, improved 40 99,00 32.000 35.200
handling and reduced stiffening due to weathering a4 120,00 39.000 42.900
® Polyamide mooring lines have outstanding elasticity
4 142,00 45.600 50.160
and therefore absorb shock loads very well 8
e Highly suitable as mooring lines, towing springs, tow- 52 166,00 53.500 58.850
ing lines and anchor warps 56 193,00 62.500 68.750
60 221,00 71.000 78.100
64 252,00 81.000 89.100

*

Bruchlast im Splei3

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve

50

40

Last als %-Satz der Bl. Load as % of BI.

0 5 10 15 20 25

Dehnung in % Elongation in %
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Geolwist GeoProp

Technische Daten
Technical data

ﬁnm] kg/100 m E;.a :\f]il E‘a ',:l']‘ff’
2
3
4 0,70 284 312
5 1,10 428 470
6 1,60 672 739
8 2,90 1.160 1.276
10 4,50 1.750 1.925
12 6,50 2.470 2.717
14 8,90 3.290 3.619
16 11,60 4210 4.631
18 14,60 5.250 5.775
20 18,10 6.400 7.040
22 21,90 7.640 8.404
2 26,00 8.960 9.856
26 30,60 10400  11.440
28 3540 11900  13.090
30 4070 13600  14.960
32 4630 15400  16.940
36 58,60  19.100  21.010
40 7230 23300  25.630
44 87,50  27.800  30.580
48 104,00 32700 35970
52 122,00 37900  41.690
56 142,00 43600  47.960
60 163,00  49.500  54.450
64 18500 55800  61.380

*

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN I1SO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm
Load-elongation curve

50

Last als %-Satz der Bl. Load as % of Bl.
N
o

0 5 10 15 20 25

Dehnung in % Elongation in %
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AuBerst preiswerter, schwimmfihiger
Festmacher mit guten Allroundeigenschaften.

3-schaftig gedrehte Ausfiihrung aus Polypropylen
multifilament hochfest (Handelsmarke GeoProp)
GeoProp hat in dunklen Farben eine bessere
UV-Stabilitat als in hellen

e GeoProp verhartet nicht im Gebrauch

Durch die Schwimmfahigkeit gerat GeoProp nicht

so leicht in die Schraube und lasst sich aus dem Wasser
fischen

Beste Eignung auch als Schleppleine

Als Ankerleine eignet sich das leichte Material weniger

Extremely economically priced buoyant
mooring line with good all-round attributes.

e 3-strand laid construction made of HT Polypropylene
(our trade name GeoProp)

e GeoProp boasts better UV stability in dark colours
than in light colours

e GeoProp lines retain their flexibility and do not stiffen
in use

® Due to its buoyancy GeoProp avoids coming near
to the propeller and can be fished out of the water

® Highly suited as a towing line

e The light material is less suited for use as an anchor
warp

NN

Festmacher
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Bleiankerleine
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Anchor warp

Technische Daten

]
& Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
y mm]  K9/100M pganps [dang**
. 2
3
4
5
Sieger im Schwergewicht: Ankerleine mit 6
eingeflochtener Bleieinlage fiir eine 8
optimierte Durchhanglinie. 10 29,00 1.250 1375
¢ Doppelgeflecht aus Polyester, wei3 mit blauer Kennung = 31,00 1.800 LY
¢ EingespleiBte NIRO Kausche an einem Ende 14 34,30 2.650 2.915
¢ 10 Meter Einlage aus eingekapseltem Blei 16 37,50 3.200 3.520
e Fertige Langen: 18
@ 10 mm = 35 m (Schiffslange: <9m)
@ 12 mm = 40 m (Schiffslange: 8-12m) 20
@ 14 mm = 40 m (Schiffslange: 10-14m) 22
@ 16 mm = 40 m (Schiffslange: 14-17m) 24
e Verhartet nicht und ist ausgesprochen abriebfest
e Sehr gute UV Stabilitat 26
* Angenehmes Handling, macht unkomfortable 28
Kettenvorlaufer tberflussig 30
¢ Die Bleieinlage unterstiitzt das Eingraben des Ankers 32
und gibt dadurch Halt und Sicherheit
e Umweltvertraglich: Durch Kapselung der Bleieinlage 36
gerat kein Schwermetall ins Wasser 40
¢ Fertig konfektioniert zum sofortigen Gebrauch a4
438
Heavyweight champion: Anchor warp with 52
braided-in lead centre for optimum catenary. 56
60
e Double Braid made of Polyester in white
with blue markers L)
e Complete with spliced stainless steel thimble
on one end *  Bruchlast im Splei3
e 10 metres with inner core from encapsulated lead sp liced break Joad
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
* Ready-made lengths: Linear break load according to DIN EN ISO 2307
@ 10 mm = 35 m (length of vessel: <9m)
@ 12 mm = 40 m (length of vessel: 8-12m)
@ 14 mm =40 m (length of vessel: 10-14m) Kraft-Dehnungsdiagramm
@ 16 mm =40 m (length of vessel: 14—17m) Load-elongation curve
¢ Flexible for a lifetime with excellent abrasion 20
resistance
‘6 e Very good UV stability g 0
- ® Fasy to handle and renders chain forerunners ;
(] - unnecessary s 30
= e Through the leaded core the anchor can dig itself 3
— m in properly, hence safer anchoring § 20
© -E e Environmentally sound as the lead is encapsulated E
E N so that no metal can escape into the environment g 10
':;; 8 e Complete with spliced eye, hence ready for inmediate é
Q and convenient use =
LL E 0 5 10 15 20 25

Dehnung in % Elongation in %
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Fendex

64-140

Dehnung bei 10%
der Bruchlast
Elongation at 10%

£
:
2
- =
of Breaking Load 3 s
c s
. 08
Technische Daten g"g
Technical data 2 2
< £
L E
o Draht @ 2 9
[mm] e Wire @ .E &
64 288 6
80 420 8
96 530 8
120 780 10
140 1.020 10 Wielingseil im historischen Look:

Formstabiles Vierkantgeflecht
mit Drahtseileinlage zur Befestigung.

Einzigartiger Seilaufbau mit kompaktem, quadratischem

Querschnitt aus 12 Hempex Litzen und innen liegen-

dem zusatzlichem NIRO Drahtseil

Sehr gute Abriebbestandigkeit durch die kompakte

Konstruktion

Sehr gute UV-Bestandigkeit

Durch den druckbestandigen Aufbau kénnen

StoBkrafte optimal abgefangen werden

e Das zentrale Drahtherz dient zur problemlosen
Befestigung an der Bordwand

o Lieferbar als Schnittlangen oder fertig konfektioniert
inklusive Endterminals nach Kundenwunsch

¢ Ideal als Wieling- oder Fenderseil bei traditionellen

Schiffen

Rubbing strake with a traditional look:
Square rope with rigid cross-section and
wire centre for easier attachment.

® A unique braided construction with a compact, square
cross-section made of 12 Hempex strands plus
additional stainless steel wire rope centre

Very good abrasion resistance due to compact
construction

Very good UV stability

e An extremely pressure resistant construction makes

it an effective impact absorber

The wire rope centre simplifies installation to the hulls
of vessels

* Available in continuous lengths or ready-to-use with
end terminals according to customer specifications
Ideally suited for the use as rubbing strakes or fender
lines on traditional vessels
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Festmacher
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GeoTwist Thempest

NN

Technische Daten
Technical data

(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3
4
5
Die Referenz in der Traditionsschifffahrt: 6 2,40 650 715
Ein unverwiistliches gedrehtes Seil im Hanf- 8 3,70 1.050 1.155
oder Bronzeton. 10 5,30 1.550 1.705
¢ 3-schaftig gedrehte Ausfuhrung aus zweistufigen L= 8,40 2250 A
Seilzwirnen 14 10,60 2.600 2.860
¢ Materialkomposition aus Polyester und speziell 16 14,10 3.600 3.960
entwickeltem Polypropylen
1 1 4. 2
¢ Die matt glanzende Oberflache ist der von 8 8.30 800 >-280
Naturfaserseilen nachempfunden 20 22,60 5.500 6.050
e Hohe Bruchlasten im Vergleich zu anderen 22 27,30 6.800 7.480
Chemlefaserle-lnen mit trad|t|<?nellem Ausseherf . 24 32,50 8.700 9.570
e Sehr gute Abrieb-, UV- und Witterungsbestandigkeit
¢ Das ausgewogene Dehnverhalten dieser Universalleine 26 38,20 9500 10.450
sichert vielféltige Einsatzéglichkeiten 28 44,30 11.000 12.100
* Bildet das laufend Gut auf dem Segelschulschiff der 30 50,80 12.500 13.750
B i h Fock”
undesmarine , Gorch Foc 32 57,80 14.200 15.620
36 73,20 17.900 19.690
The ultimate rope for traditional vessels: 40 90,40 22.000 24.200
A rugged laid construction in hemp or 44
bronze colour. 48
e 3-strand, laid construction made of doubled yarns 52
e Material composed of Polyester and specially devel- 56
oped polypropylene 60
e The silky matt finish gives the outer appearance of 61

natural fibre ropes
High break loads compared to other traditional
looking synthetic fibre ropes

*

Bruchlast im Splei3
Very good abrasion resistance, UV stability and Spliced break load

protection against weathering ** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Balanced load-elongation properties makes this Linear break load according to DIN EN IS0 2307
universal line suitable for a wide variety

O W

=T

35

c

L v

19/

w % .

a (7, of applications Kraft-Dehnungsdiagramm
[} e All running rigging on board of the trainee sailing Load-elongation curve

c .E vessel “Gorch Fock” of the German navy comprises 50

Q~ from GeoTwist Thempest

S o0 2w
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— j.: 30

2 !

] 2
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E e £ 10

v 3 g

E E 0 5 10 15 20 25

Dehnung in % Elongation in %
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GeoTwist Hempex

NN

Technische Daten
Technical data

(4] BI. real Bl. linear
mm]  K9/100M pgaN [daN]**
2
3
4 0,70 150 165
5 1,20 240 264
6 1,60 360 396 Sieht aus wie Hanf, fiihlt sich an wie Hanf,
8 2,80 600 660 ist aber ein modernes und langlebiges
10 430 900 990 Chemiefaserseil.
e 6,30 A L ¢ 3-schaftig gedrehte Ausfihrung aus Polypropylen
14 8,10 1.740 1.914 Stapelfasergarnen
16 10,40 2.180 2.398 * Bis 26 mm @ auch 4-schéaftig lieferbar
e Schwimmfahig
1 1 2.7 d
8 3,00 30 3.003 (daher als Ankerleine nur bedingt geeignet)
20 16,00 3.420 3.762 ¢ Der Rohstoff PPTex® wird nach dem Bastfaser
22 19,00 4.100 4.510 Spinnverfahren hergestellt und weist dadurch
24 23,00 4.830 5313 hanfartige Eigenschaftel-w au-f . -
e Hohe Bruchlasten und niedrige Dehnung im Vergleich
26 27,00 5.640 6.204 2u Hanftauwerk
28 31,00 6.470 7.117 ¢ Hohe Chemikalien- und UV-Bestandigkeit
30 35,00 7.300 8.030 ¢ Universalleine mit breiten Einsatzmdéglichkeiten auf
historischen Schiffen
32 40,00 8.300 9.130 « THC frei
36 51,00 10.400 11.440
40 63,00 12.900 14.190
44 Looks like hemp, feels like hemp - but is a
48 modern, durable man-made fibre rope.
52 e 3-strand laid construction made of polypropylene
56 staple fibre yarns
60 e 4-strand ropes available up to 26 mm @
¢ A light, floating material
64 (therefore not suitable for anchor warps)
e The PPTex® raw material used is manufactured with
*  Bruchlast im SpleiB traditional fibre spinning procedures and thus exhibits
Spliced break load typical hemp-like characteristics H

** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

High break loads and low elongation compared to
hemp fibre ropes
e High chemical and UV resistance

Kraft-Dehnungsdiagramm Universal line suitable for a wide range of applications
Load-elongation curve on historical vessels

50 e THC free

40

30

20

Last als %-Satz der Bl. Load as % of Bl.

0 5 10 15 20 25

Dehnung in % Elongation in %
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Technische Daten
Technical data
(%] Bl. real Bl. linear
mm]  K9/100M pganps [dang**
2
3 0,35 65 72
4 0,62 135 149
5 1,00 160 176
Schwimmfdhige, geflochtene Festmacherleine 6 1,40 285 314
im Hanflook. Angenehmes Handling durch 8 2,30 470 517
wollige Oberflache. 10 370 240 814
¢ Rundgeflecht 8- oder 16-fach geflochten aus L 3.20 e R
Polypropylen Stapelfasergarnen 14 6,90 1.380 1.518
* Schwimmfahig 16 9,00 1.800 1.980
(daher als Ankerleine nur bedingt geeignet)
1 1 2.2 2.
¢ Der Rohstoff PPTex® wird nach dem Bastfaser 8 0.95 80 208
Spinnverfahren hergestellt und weist dadurch 20
hanfartige Eigenschaften auf 22
e Hohe Bruchlasten und niedrige Dehnung im Vergleich 24
zu Hanftauwerk
¢ GeoOne Hempex ist drehungsneutral 26
* Hohe Chemikalien- und UV-Bestandigkeit 28
* Universalleine mit breiten Einsatzméglichkeiten auf 30
historischen Schiffen 32
¢ GeoOne Hempex ist in diinnen Durchmessern auch
eine ausgezeichnete Takelleine 36
40
; ; ) ) 44
Buoyant braided mooring line in hemp look. =
Comfortable handling with matt-finish
surface. 52
56
* Round, 8 or 16-plait braid made of polypropylene 60
staple fibres 64

A light, floating material

(therefore not suitable for anchor warps)

The PPTex® raw material used is manufactured with
traditional fibre spinning procedures and thus exhibits
typical hemp-like characteristics

High break loads and low elongation compared

to hemp fibre ropes

GeoOne Hempex is torque-free

High chemical and UV resistance

Universal line suitable for a wide range of
applications on historical vessels

GeoOne Hempex is an outstanding whipping twine
in small diameters

*

Bruchlast im Splei3
Spliced break load

** Lineare Bruchlast nach DIN EN I1SO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Kraft-Dehnungsdiagramm

50

Load-elongation curve

40

Last als %-Satz der Bl. Load as % of BI.

0 5 10 15 20 25

Dehnung in % Elongation in %
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Hochleistungsschnur mit minimaler
Dehnung. Dyneema®-Kern mit dufBerst

festem Schutzmantel. Caribic Color

e Kern 12-fach geflochten aus Dyneema® SK78

¢ Mantel aus 16-fach geflochten aus Polyester hochfest e :

e Kern mit Drahtseil ahnlicher Festigkeit und Dehnung SESSSSSSSSSSIN

o }r/:;er:::;c;gi]::|nsatzmogI|chke|ten unter anderem als mm

e Caribic Color ist sehr gut auch als Schot far Dinghys
einsetzbar

Technische Daten
High-performance line with minimum Technical data

I ® I oo ]
e:ongatlon. Dyneema® core with extremely o Bl. real BL. linear :“: m
strong cover.

kg/100 m [daN]* [daN]**

e Core 12-strand braid made of Dyneema® SK78 fibre
Cover 16-plait braided made of HT Polyester

Core boasts similar strength and elongation

to steel wire rope

Suitable for a large variety of applications including
as a trim

Caribic Color is also ideally deployed as a sheet

for dinghies

0,27 180 198 e

1

2

3 0,74 300 330
4 1,00 650 715
5
6
8

2,10 1.100 1.210
2,55 1.700 1.870

Dyneema*®

Ohne Kompromisse: kein Kriechen unter
Last, drahtseilgleiche Dehnung, perfekt fiir

statische Einsitze. VectraOne

Rundgeflecht 12-fach aus 100% Vectran®-Fasern
Schutzbeschichtung aus Geothane in grau fur bessere
UV Stabilitdt und Abriebbestandigkeit

Keine unelastische Dehnung unter Dauerlast
(Kriechen)

AuBerst dehnungsarm und bruchfest

¢ \Wegen der begrenzten UV-Bestandigkeit sollte

e e e
R

VectraOne nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden Technische Daten
e Ideal fiir Ruderquadranten und als Schwertleine Technical data
2 Bl. real Bl. linear
kg/100 m * o
Without compromise: No creep under load, [mm] [daN] [daN]
wire rope-like elongation, perfect for static 4 1,30 1.400 1.540
applications. 5 2,00 2.200 2.420
6 2,90 3.100 3.410
® Round 12-plait made of 100% Vectran® fibres
* Grey Geothane coating for improved abrasion 8 5,10 5.500 6.050
resistance and UV stability 10 8,00 8.500 9.350
¢ No inelastic elongation under constant loads (creep) 12 12.90 13.500 14.850
e Extremely low elongation and strong . P, 16,000 P
e VectraOne should not be exposed to sunlight due ! : ’
to the fibre’s limited UV stability 16 20,40 20.500 22.550
¢ Ideal for steering systems and centerboard lines 18 25,90 25.500 28.050
20 31,90 31.000 34.100

Schniire
Cords

*  Bruchlast im SpleiB
Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Zeichenerklarungen auf ausklappbarer hinterer Umschlagseite
Explanation of symbols listed on inside back cover
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So diinn, so leicht, so stark: materialreine
Dyneemaschnur mit drahtseilgleicher

Festigkeit und Dehnung. Dyneema® Trimm

¢ Rundgeflecht 8- oder 12-fach aus Dyneema® SK78
¢ |deale Trimme-, Liek- und Regulierleine
o AuBerst dehnungsarm, bruchfest und leicht Dehnung bei 10%

* Glatte, abriebfeste Oberflache der Bruchlast
Elongation at 10%
of Breaking Load

So thin, so light, so strong: Pure Dyneema®

Empfehlungen fiir Markte

$
5
braid with wire-rope strength and Technische Daten E 2
elongation. Technical data E .‘E'
. i o (%] ka/100 m Bl. real Bl. linear (] E
* Round 8 or 12-plait braid mad'e of Dyneema® SK78 [mm] 9 [daN]* [daN]** g 8
e [deal trim, leech and control line
» Extremely strong, low elongation and lightweight 1 0,08 100 110
* Smooth, abrasion resistant surface 1,5 0,13 180 198
2 0,16 240 264
2,5 0,27 485 534
3 0,39 527 580
4 0,64 600 660
5
6
AT
Dyneema® 8
10

Besonders langlebige und formstabile
Schnur in attraktiven Farben fiir beste

Identifizierbarkeit an Bord. Ester Color

¢ Rundgeflecht 16-fach aus Polyester hochfest
e Sehr abriebfest

¢ Hohe Festigkeit, geringe Dehnung Dehnung bei 10% ﬁ
R RZRRRRRAR] e Stabiler Seilquerschnitt durch Fasereinlage der Bruchlast =
SN e Sehr gute UV-Bestandigkeit Elongation at 10% E

e Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten an Bord of Breaking Load 25

g5
Technische Daten 2% g
Especially durable and dimensionally stable Technical data 285
L . o E S
4

{me n:nf_attr.act:ve colours for easy o /100 m Bl. real BI. linear g_ § E

identification on board. [mm] 9 [daN]* [daN]** | & -

* Round 16-plait braid made of HT Polyester 1

* High abrasion resistance, low elongation 1,5

e Stable cross—sect/o.n due to a fibre core 2 0,22 75 83

* Very good UV resistance

e Multi-purpose rope with a large variety of possible 2,5 0,35 105 116

applications 3 0,61 150 165
4 1,10 260 286
5 1,72 400 440
6 2,60 590 649
8
10

*  Bruchlast im Spleil3
Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN I1SO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Schniire
Cords

Zeichenerklarungen auf ausklappbarer hinterer Umschlagseite
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AuBerst robuste und universell einsetzbare
Flechtschnur aus hochfestem Polyester.

GeoOne Polyester

¢ Rundgeflecht 8- oder 16-fach aus Polyester hochfest
e Sehr abriebfest

¢ Hohe Festigkeit, geringe Dehnung

e Sehr gute UV-Bestandigkeit

¢ Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten an Bord

Extremely durable and versatile, braided

e =shsiDatsy general purpose line made of high tenacity

Technical data

polyester.
2 ka/100 m Bl. real Bl. linear
[mm] = [daN]* [daN]** * Round 8 or 16-plait braid made of HT Polyester
1 0,08 50 55 3 V(?ry good abrasion reststan'ce
e High strength, low elongation
1.5 0.14 70 77 ® Very good UV resistance
2 0,22 110 121 e Multi-purpose rope with a large variety of possible
2,5 0,35 160 176 applications
3 0,61 220 242
4 1,10 330 363
5 1,72 500 550
6 2,44 650 715
8 4,35 1.150 1.265
10 6,80 1.750 1.925

Hochwertige Flechtschnur mit hoher
elastischer Dehnung. Ausgezeichnete
Eignung fiir alle Takelzwecke.

GeoOne

Polyamid(e)

¢ Rundgeflecht 8- oder 16-fach aus Polyamid hochfest
¢ Hohe Festigkeit

¢ Hohe Materialdehnung

* Gute Abrieb- und UV-Bestandigkeit

e Sehr gut als Flaggen- und Takelleine geeignet

Technische Daten

. High performance braided line with high
Technical data

elastic elongation. Excellent for whippings.

(4] k Bl. real Bl. linear
[mm] 9/100 m [daN]* [daN]** * Round 8 or 16-plait braid made of HT Polyamide
* High break load
1 0,07 30 33 e High material stretch
1,5 0,13 49 54 ® Good abrasion and UV resistance
2 0.18 93 102 ¢ Ideally suited as a flag halyard and whipping twine
2,5 0,28 137 151
3 0,51 155 171
4 0,90 270 297
5 1,40 420 462
6 2,00 610 671
8 3,60 1.090 1.199
10 5,60 1.650 1.815

*  Bruchlast im Splei3
Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307
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o Preiswerte Qualitadtsschnur, universell
einsetzbar, schwimmfdhig und in vielen

o s ] Farben erhailtlich.

R SO (SR

¢ Rundgeflecht 8- oder 16-fach aus Polypropylen multifil

hochfest (Handelsmarke GeoProp)

e Gute Festigkeit

¢ Moderate Abrieb- und UV-Bestandigkeit

e Leicht und preiswert

e FUr eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

P oSS
ESSSESEEESEESy

Technische Daten

Economical quality line for numerous Technical data
applications. Buoyant and available in

. 2 Bl. real Bl. linear
various colours. [mm] kg/100 m [daN]* [daN]**
* Round 8 or 16-plait braid made of multifilament 1 0,08 30 33

HT Polypropylene 1,5 0,10 38 42

* Good break load 2 0.16 70 77
* Moderate abrasion and UV resistance '

e Low weight and attractively priced 2,5 0,23 95 105

e Suited for numerous applications 3 0,40 150 165

4 0,70 300 330

5 1,10 450 495

6 1,55 520 572

8 2,60 900 990

10 4,00 1.300 1.430

Besonders langlebige Schnur mit
gleichmaBig rundem Querschnitt und sehr
e hoher Dehnung. Segelmacherleine.

e i

i i i
e s i i i i

¢ Spiralgeflecht aus Polyester hochfest
¢ Hohe Dehnung
e Sehr stabiler runder Querschnitt, dadurch ideale
Kederleine
¢ Weich und angenehm

GeoOne

Polyester solid

Very durable line with stable cross-section Technische Daten
and high elongation. The sail makers cord. Technical data

Bl. real BI. li
* Solid braid made of HT Polyester Eomm] kg/100 m [da::]a* [da&?ffr
* High elongation

* Very stable round cross-section and hence 1
an ideal leech line 1,5
* Soft and supple 2
2,5

3 0,40 70 77

4 0,70 140 154

5 1,10 250 275

6 1,55 310 341

8 2,60 500 550

10 4,00 800 880

*  Bruchlast im Splei3
Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN I1SO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Schniire
Cords
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Geolinks

Was hilt bombenfest, ist federleicht und tut
nicht weh, wenn man es an den Kopf kriegt?
Geolink, der textile Schiakel aus DynaOne®!
Dabei ist er spielend einfach zu hantieren
und kostet weniger, als sein Gegenstiick aus
Edelstahl. Einsatz: Uberall an Bord, wo es
etwas zu verbinden gibt ...

\ \oo /

Technische Daten
Technical data

gestreckte Lange
im geschlossenen

What holds solid as a rock, is light as a feather
and doesn’t hurt if it hits you on the head?
Geolink, the textile shackle made of
DynaOne®! Handling is a cinch too and it
also costs considerably less than its stainless
steel counterpart. Areas of deployment:
Everywhere on board where something needs
to be connected...

Geolink Zustand SWL Bl. real Farbe
@ [mm] overall length in [daN] [daN]* Colour
closed condition
[mm]
85 450 900 grau
110 600 1.200 rot
10 110 1.750 3.500 blau
12 125 2.125 4.250 gelb
14 150 3.500 7.000 blau
18 175 5.000 10.000 grau
Geolink Geolink

e Tauwerk-Schakel aus DynaOne®
(100% Dyneema® SK78)

e Unter Last zieht sich der Schakel zu, leichtes Offnen
bei Entspannung

¢ Metalllose Verbindung hat bei geringerem Gewicht
eine beachtliche Bruchkraft.

¢ Abgepackt als GeoPack

* Rope shackle made from DynaOne®
(100% Dyneema® SK78)

e Geolink will tighten under tension and can be easily
opened again when relaxed

* Non-metallic end termination with remarkable break
load at ultra-low weight

* Available in a GeoPack
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GeoPacks

Sie verkaufen sich wie von selbst:
Professionell eingespleif3te Augen,
hochwertige Beschldge, saubere Taklinge.
So beginnt das Vergniigen nicht nur
frither, sondern hilt auch langer an!

GeoPacks are fast movers, which sell well:
Professionally spliced eyes, high-class
fittings and excellent whippings. That means
you not only begin to enjoy yourself sooner,
but also longer.

Fenderleine

¢ 3-schaftig

¢ Einerseits kleines Auge, andererseits Takling
® 6er-Pack

e Farben: weiB8 und navyblue

Fender line

e 3-strand

® One spliced eye, other end whipped
® 6 pieces per unit

e Colours: white and navy blue

Festmacher

¢ 3-schaftig

e Einerseits Auge 50 cm, andererseits Takling
e Farbe: weil3

Mooring line

e 3-strand

® One spliced eye 50 cm, other end whipped
e Colour: white

Geolwist GeoProp

Technische Daten
Technical data

2 Lange Bl. real Bl. linear
[mm]  Length [daN]* [daN]**
8 1,7 1.040 1.144

GeoTwist Pol

Technische Daten
Technical data

(%] Lange Bl. real Bl. linear

[mm] Length [daN]* [daN]**
12 8 3.500 3.850
12 12 3.500 3.850
14 8 4.500 4.950

*  Bruchlast im Splei3
Spliced break load
** Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
Linear break load according to DIN EN ISO 2307



Bavaria

Technische Daten
Technical data

(4] Lange BI. real Bl. linear

[mm]  Length [daN]* [daN]**
10 6 2.000 2.200
12 8 2.900 3.190
12 12 2.900 3.190
14 8 3.550 3.905
14 14 3.550 3.905
16 8 4.750 5.225

MegaTwin Dyneema®

Technische Daten
Technical data

(%] Lange BI. real Bl. linear

[mm] Length [daN]* [daN]**
5/10 22 1.100 1.210
5/10 28 1.100 1.210
6/11 34 1.400 1.540

7,5/13 34 3.000 3.300
8/13 50 3.000 3.300
8/13 60 3.000 3.300

*k

Bruchlast im SpleiB

Spliced break load

Lineare Bruchlast nach DIN EN ISO 2307

Linear break load according to DIN EN ISO 2307

Gleistein Takelgarn

So prasentiert wird Gleistein Takelgarn zum Selbst-
ganger am Verkaufstresen! Der praktische Karton
dient gleichzeitig als Versandkarton und erleichtert
die Lagerung. Die Schrumpfneigung des Rohstoffes

nutzt man, indem ein fertiger Takling mit moéglichst

heiBem Wasser behandelt wird.

Sortiment |

WeiBe Takelleinen in 1,3 und 1,5 mm Durchmesser
in gewachster und ungewachster Ausfiihrung
Sortiment Il

Farbige, gewachste Takelleine @ 1 mm

Festmacher
¢ Einerseits ein Auge 50 cm, andererseits Takling
* Farben: weiB/schwarz

Mooring line
® One spliced eye 50 cm, other end whipped
e Colours: whitelblack

Reffleine

¢ Dyneema® mit Polyestermantel
e Verjungt

e Beidseitig Takling

Reefing line

e Dyneema® with Polyester cover
e Tapered

e Both ends whipped

Gleistein Whipping Twines

Well presented Gleistein Whipping Twine is an es-
sential fast-moving, rigging sales item. The practical
carton serves for both presentation and storage.
The natural tendencies of the raw material are used
to increase tension — the application of hot water
causes subsequent high shrinkage.

Assortment |

White whipping twines in 1.3 and 1.5mm diameter,
waxed and unwaxed

Assortment Il

Coloured waxed whipping twines Tmm @
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Accessories

Gleisteint
.

e

Wandsténder

Grundgestell mit 2 Abstandshaltern
und FuBplatten, Kopfteil mit
Gleistein Ropes Logo aufsteckbar,

5 Tragestangen

(Platz fur ca. 10-18 Spulen)

MaBe: Breite: 1100 mm; Hohe G.a.
2100 mm; Wandabstand: 275 mm

Freistehender Stinder
Grundgestell mit 4 Abstandshaltern
und FuBplatten, 2x Kopfteil mit
Gleistein Ropes Logo aufsteckbar,
10 Tragestangen (Platz fur mind.
24 Spulen), Stabilitatskreuz

MaBe: Breite: 1100 mm; Héhe

0.a. 2100 mm; Tiefe: 550 mm

SpleiBwerkzeug

Zum SpleiBen das richtige Werk-
zeug. Fur alle Gleistein Seile
bieten wir das passende SpleiB-
werkzeug.

Gleistein Fids und Pusher

Fur Twin und One Seile: Fur jeden
Seildurchmesser von 6 —24 mm
gibt es einen passenden Fid. Die
Pusher gibt es in zwei GroBen

fur die Durchmesserbereiche 6 - 12
und 14 -24 mm.

D-Splicer

Ersetzt die Fid-Pusher-Kombination
fur alle spleiBbaren Schniire und
Seile unter 6 mm. Hochwertige
Ausfuhrung mit handlichem Griff
und Ersatz-SpleiBnadeln in zwei
Starken.

Splicing tools

The right tool for splicing.

We can offer you the right tools
for all Gleistein ropes.

Gleistein fids and pushers
For Twin and One constructions.
For each rope diameter from

6 —-24mm there is a corresponding
Fid. Pushers are available

in two sizes: From 6-12 and
14-24mm.

D-Splicer

Replaces the fid-pusher combi-
nation for spliceable cords and
ropes of less than 6mm diameter.
High-quality design with an
ergonomic grip and replacement
splice needles in two sizes.

Wall display rack

Basic frame with 2 spacers and
base plates, mountable head
section with Gleistein Ropes logo,
5 support bars

(space for 10-18 spools)
Dimensions: Width: 1100mm;
Height 2100mm; Distance to wall:
275mm

Free-standing display rack
Basic frame with 4 spacers and
base plates, 2 mountable head
sections with Gleistein Ropes logo,
10 support bars (space for at least
24 spools), bracing cross
Dimensions: Width: 1100mm;
Height 2100mm; Depth: 550mm

Seilsack

Funktionales Aufbewahrungsmittel
als Rucksack far lange Leinen.
Z.B. Schleppleine, Ankerleine
oder ,nur” als Transport und Stau-
sack fur Olzeug oder die Strand-
ausrustung.

Rope bag

Very practical rope container as a
classic rucksack. Can be used

for long ropes such as towropes
or anchor warps or just for

the transportation or stowage
of other items like beach
equipment.



Das Teil zum Seil ...
Cap, T-Shirt, etc.

Threads to go with the ropes...
Cap, T-Shirt, etc.

SpleiBbuch

Das Gleistein SpleiBbuch ist ein unentbehrlicher Ratgeber mit
leicht verstandlichen Anleitungen zum SpleiBen von Gleistein

Seilen und vielen wertvollen Tipps. (Fur den Handel wird auch
ein attraktiver Aufsteller fur den Verkaufstresen angeboten).

Splice book

An indispensable guide with easy-to-understand instructions
for the splicing of Gleistein ropes and many useful tips.

A retail Point-Of-Sale dispenser is also available.

Gleistein Geothane Gleistein Geothane

Gleisteins l6sungsmittelfreies Spezial Gleistein’s water based proprietary

Polyurethan zum selber Beschichten fur polyurethane for rope coating to ~il
besseren Abrieb- und UV-Schutz. enhance abrasion and UV-resistance.
Besonders zu empfehlen, wenn Seile mit Very useful for the protection of cores
abgezogenem Mantel zum Einsatz when covers are stripped.

kommen.

Gleistein Meterzahler
Fur professionelles Ablangen von
Seildurchmesser @ 6—-20 mm

Gleistein Rope Meter

For the accurate measurement of
rope length (subject to local

or national weight and measure-
ment authority requirements).
Suitable for rope diameters from
6-20mm

Gleistein HeiBBschneider Gleistein Heat-seal cutter
Ein auBerst nutzliches Werkzeug An extremely practical tool
fur das rationelle Schneiden und for the cutting and sealing of

Versiegeln von Gleistein Tauwerk. Gleistein ropes.
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Kleine Seilkunde

Welches Produkt ist wo am besten? Dieser Katalog sagt
es lhnen. Aber wie kommen die Eigenschaften eines
Seils zustande? LieBe sich eine perfekte Leine entwickeln,
die praktisch fur alle Anwendungen geeignet ist?

Kann man eine gelungene Konstruktion einfach
kopieren? Hier finden Sie die Antworten!

Zwei Faktoren bestimmen die kennzeichnenden Eigen-
schaften eines Seils: seine grundlegende Konstruktion
und die Auswahl der eingesetzten Rohstoffe.

Konstruktionen

Im Wassersportbereich finden vier Konstruktionen
Einsatz:

Twin

Das Doppelgeflecht ist im Bereich Yachttauwerk am hau-
figsten. Kern und Mantel teilen sich die Arbeit,

wobei die Aufgaben sehr unterschiedlich sein kénnen.

One

Beim Rundgeflecht bestimmt ein tragendes Geflecht
die technischen Eigenschaften: Es kommt ohne Kern aus
— oder ohne Mantel, das ist eine Betrachtungsfrage ...

Square

Im Quadratgeflecht bilden acht Litzen einen naherungs-
weise quadratischen Querschnitt. Es ist sehr robust

und griffig, dabei relativ preiswert und leicht spleiBbar.

Twist

Das gedrehte Seil gibt es seit Jahrtausenden. Es ist
preiswert herzustellen und nimmt St6Be elastisch auf.
Allerdings kann es sich unter Last aufdrehen.

Rohstoffe

Prinzipiell lasst sich jede Konstruktion mit jedem Rohstoff
oder einer Mischung aus unterschiedlichen Fasern
kombinieren. Wir unterscheiden zwischen zwei Roh-
stoffklassen:

Mega

Der Siegeszug der hochmodularen Fasern begann mit
Aramid, bekannt als Kevlar®. Dyneema®, Zylon® und
Vectran® haben inzwischen die Fihrung tbernommen.
Weil fast alle Molekulketten innerhalb der Fasern
parallel ausgerichtet sind, kommen Uberragende Eigen-
schaften zustande. Dyneema® bietet bei gleichem
Querschnitt Festigkeiten jenseits denen von Stahl. Und
Gleistein Ropes behauptet mit seiner Recktechnologie
hier einen weltweiten Fihrungsanspruch. Dabei
werden Festigkeit und Dehnungsverhalten im bereits
geflochtenen Seil nochmals optimiert.

Geo

Polyester, Polyamid und Polypropylen sind hochfeste
Fasern und bieten besonders ausgewogene Allround-
eigenschaften bei moderaten Preisen. Sie stehen fur aus-
gezeichnetes Handling und sind klar Uberlegen, wo
elastische Dehnung gefordert ist. AuBerdem sind hoch-
feste Fasern auBerst vielseitig und bilden damit die
Grundlage fur unsere breite Produktpalette bis hin zum
optisch ebenbdrtigen, jedoch technisch weit tGberle-
genen Naturfaserersatz. Echte Naturfasern spielen im
Yachttauwerksegment heute keine Rolle mehr - nicht
mal in unserem Classics-Programm ...

Twin: Doppelgeflecht / Double braid



Brief rope facts

Which product is best where? This catalogue will tell you.
But how are a rope’s qualities developed? Can you
create a perfect rope that is suitable for practically all
applications? Can a successful construction simply

be copied? You’ll find the answers here!

Two factors determine the typical qualities of a rope:
its basic construction and the choice of raw materials
used.

One: Rundgeflecht / Round plait

Rope constructions
Four constructions are used for water sports:

Twin

Double braid construction rope is the most common
yacht rope. Core and cover share the load equally,
even though the applications may vary considerably.

One

With a round plait rope, a supporting braid determines
the rope’s technical properties: It functions without a
core — or without a cover, depending on your view of
things...

Square

In a square plait rope, eight strands are interwoven to
form a roughly quadratic cross-section. It is very
robust and has good grip, while simultaneously being
relatively economical and easy to splice.

Twist

Laid (twisted) rope has existed for centuries.

It is economical to manufacture and absorbs impact
elastically, although it can open up under strain.

Raw materials

In principle, every construction can be combined with
any raw material or a mixture of different fibres.
We distinguish between two classes of raw materials:

Mega

The triumph of high modulus fibres began with Arami-
de, also known as Kevlar®. Dyneema®, Zylon®

and Vectran® have meanwhile taken the lead. Because
almost all molecular chains in the fibres are aligned

in parallel, outstanding qualities result. Dyneema® pro-
vides even greater strength than steel with the same
cross-section. And Gleistein Ropes, with its stretching
technology, can truly claim to be a worldwide leader in
this area, so that the strength and stretch of braided
ropes has been further optimised.

Geo

Polyester, Polyamide and Polypropylene are high-
strength fibres and provide especially well-balanced
all-round properties at moderate prices. They ensure
excellent handling and are clearly superior wherever
elastic stretch is required. High-strength fibres are also
extremely versatile and form the basis of our broad
range of products, right up to optically similar, but
technically far superior natural fibre substitutes. Real
natural fibres no longer play a role in the yacht ropes
sector — not even in our “Classics” market segment.
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Wissenswert

Hochfeste Doppelgeflechte: GeoTwin

Die Twin-Konstruktion sorgt mit ihrem umflochtenen
Kern fur einen festen und gleichméaBig runden Quer-
schnitt. Kern und Mantel bestehen aus demselben
hochfesten Material und teilen sich die Lastaufnahme
zu gleichen Teilen.

Hochmodulare Doppelgeflechte: MegaTwin
Ein Hochmodulfaser-Kern sorgt fur extreme Bruch-
lasten bei minimaler Dehnung. Er Ubernimmt die Lastauf-
nahme, wahrend der Mantel aus hochfesten Fasern
Halt gibt und den hochwertigen Kern vor Beschadi-
gungen schitzt. Gleistein setzt zudem einen wolligen
Zwischenmantel ein, der den Reibschluss zwischen
Kern und Mantel verbessert — sonst rutscht der Kern im
Stopper durch den Mantel.

Hochmodulare Rundgeflechte: MegaOne

FUr Uberragende Festigkeiten bei minimalem Querschnitt
und Gewicht wird im Hochleistungsbereich der Mantel
weggelassen. Damit die hochwertigen Materialien

vor Witterung und Abriebbelastungen geschltzt sind,

werden sie mit einer Spezialbeschichtung veredelt.

Flechtlange

Je nach Abzuggeschwindigkeit in der Maschine entste-
hen Geflechte mit sehr steilem Flechtbild, festem
Querschnitt und hoher Elastizitat. Oder solche mit lang
gezogenem Flechtbild, flexiblerem Querschnitt und

sehr niedriger Dehnung durch die geringere Zahl der
Faserumlenkungen. Bei MegaTwin-Seilen werden
diese Eigenschaften kombiniert: Hohe Flechtlange im
Kern fur niedrige Dehnung, geringe Flechtlange im
Mantel fur festen Halt.

Das erste brauchbare textile Fall

1972 brachte Gleistein eine revolutionare Neuentwick-
lung: CUP. Doppelgeflechte aus Polyester hatten eine
zu hohe Dehnung - das lag an der Summe aus Material-
dehnung und Konstruktionsdehnung. Am Material
konnten wir damals nichts andern, deshalb wurde die
Flechtlange des Kerns von CUP ,,auf unendlich” erhéht
— die Fasern verlaufen einfach parallel! Das schaltete
die Konstruktionsdehnung komplett aus.

Gereckte Seile

Gleistein ist Pionier auf dem Gebiet der Recktechnologie.
Dabei werden Flechtkerne aus hochmodularen Fasern
unter bestimmten physikalischen Bedingungen — unter
anderem Warme — einer kontrollierten Zugbelastung
ausgesetzt. Insbesondere bei Dyneema® kénnen Bruch-
last und Dehnungsverhalten nochmals signifikant ver-
bessert werden. Und damit erhoht sich auch die Material-
ausnutzung.

Square: Quadratgeflecht / Square plait



Twist: gedrehtes Seil / Laid (twisted) rope

Worth knowing

High-tenacity double-braid ropes: GeoTwin
The twin construction with its braided-over core pro-
vides a strong and evenly rounded cross section.
Core and cover are made of the same high-strength
material and take the strain equally.

High modulus double-braid ropes:
MegaTwin

A high modulus fibre core ensures extremely high
breaking loads with minimum stretch. This takes the
strain, while the high-tenacity fibre cover provides grip
and protects the high-quality core from damage.
Gleistein also uses a woolly intermediate cover, which
decreases friction between core and cover — otherwise
the core slips in the stopper through the cover.

High modulus round braid: MegaOne

The cover is omitted to give outstanding strength with
a minimum cross-section and weight for high-perfor-
mance applications. To protect the high-quality materials
from the effects of weather and friction, they are
refined with special coatings.

Braid lengths
Depending on the haul-off speed in the machine, braids

can be manufactured with a very short twist pattern,
a strong cross-section, and high elasticity. Braids with a
long twist pattern have a more flexible cross-section
and very low stretch, due to the low number of turns
in the fibre. Mega Twin ropes combine these proper-
ties: long braid lengths in the core for low stretch and
shorter braid lengths in the cover for better abrasion
resistance.

The first usable textile halyard

In 1972 Gleistein produced a revolutionary new develop-
ment: CUP. Double-braid polyester ropes had too much
stretch, which was the result of the combination of
material stretch and construction stretch. In those days
there was no better material available, so the braid
length of the core of CUP was increased to “infinite” —
the fibres are simply aligned in parallel, completely
eliminating the constructional stretch.

Heat-set rope

Gleistein is a pioneer in the area of stretching techno-
logy. Braided cores made of high modulus fibres are
subjected to controlled tensile loading under certain
physical conditions — including heat. For Dyneema®

in particular, breaking load and stretch are significantly
further improved, also improving the efficient use of
materials.
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Quadratgeflechte: Square

Das Quadratgeflecht bildet eine Brlcke zwischen gefloch-
tenem und gedrehtem Tauwerk. Es ist wirtschaftlich
herzustellen und weist eine relativ hohe Konstruktions-
dehnung auf. Aber es ist drehungsneutral. In der
industriellen Schifffahrt spielt es eine wichtige Rolle,
denn jeder Berufsseefahrer kann es spleiBBen.

Gedrehte Seile: GeoTwist

Das gedrehte oder geschlagene Seil ist schon 5.000 Jahre
alt. Und es gehort nach wie vor nicht zum alten

Eisen: Bis heute kann es in vielen Bereichen brillieren,
namlich Gberall da, wo eine hohe Konstruktions-
dehnung gewiinscht ist — zum Beispiel als Festmacher.
Oder dort, wo man gerade den Umstand zu wr-
digen weiB, dass diese Konstruktion schon so lange
bekannt ist: Auf Traditionsschiffen! Gleistein hélt ein
eigenes Programm fur alle Liebhaber traditioneller
Schiffe bereit: die Classics finden Sie auf den Seiten 26-29.

Das ideale Seil
Naturlich gibt es universelle Taue. Aber das perfekte

Seil kann es nicht geben! Eine hohe Dehnung kann
gewdulnscht sein oder gerade nicht, ein schwimmfahiges
Seil ist keine Ankerleine, High-End-Tauwerk erhoht

die Performance, kann aber das Handling erschweren
und viele Beschlage Uberfordern. Ein sehr fester
Mantel unterstitzt die Langlebigkeit, vermindert aber
die Flexibilitat, und so weiter. Gleistein kann fir jede
Anwendung an Bord optimierte Produkte liefern —
oder ganz universelle. Aber nicht beides auf einmal!
Und das kann auch kein Anderer ...

Kann man ein gutes Seil nicht relativ leicht
kopieren?

Ja, mit der richtigen Maschine und viel Zeit zum Experi-
mentieren geht das — und es wird naturlich auch
gemacht. Allerdings gibt es den Support und die Sicher-
heit eines renommierten Herstellers dann nicht dazu.
Und weil ein gutes Seil noch lange kein gut einge-
setztes Seil ist, reicht das nicht. Bei Gleistein erhalten
Sie fur jede Anwendung genau das Richtige — und

das ist letztendlich wirtschaftlicher.



Square-plaited ropes: Square

The square-plaited rope is a bridge between braided and
laid (twisted) rope. It is cost-effective to manufacture
and has a relatively high level of constructional stretch,
but it is torque-free. It plays an important role in
industrial shipping, because any professional sailor can
splice it.

Laid (twisted) ropes: GeoTwist

Laid or twisted rope is already 5,000 years old, but it’s
not on the scrap heap yet: it still can shine in many
areas, namely anywhere where a high degree of construc-
tional stretch is needed — as a mooring line, for exam-
ple. Or wherever the fact that this construction has been
around so long is appreciated: on traditional ships!
Gleistein has a separate product range for all lovers of
traditional ships: you will find the Classics on pages
26-29.

The ideal rope

There are of course universal ropes, but there’s no such
thing as the perfect rope! A high level of stretch
might be required or not, a buoyant rope can’t be an
Anchor Warp, high-end ropes increase performance,
but could be harder to handle, and could put too much
strain on most fittings. A very strong cover provides
more durability, but reduces flexibility, and so on.
Gleistein can supply the optimum product for every
task on board — or a universal rope, but not both

at once! Nobody else can do it either.

But can’t a good rope be fairly easily
copied?

Yes, given the right machines and lots of time for
experimenting — and of course they are copied. But the
support and security of a reputable manufacturer

can’t be copied. And because a good rope is not neces-
sarily a well-deployed rope, a copy is just not enough.
Gleistein provides the right rope for every application
— and that makes better economic sense in the

long run.
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SpleiBBservice

Was ein hochwertiges Seil verspricht, das muss auch seine
Endverbindung halten! Fur jedes Gleistein Seil gibt

es eine SpleiBtechnik, die sein gesamtes Potenzial zum
Zuge bringt. Einzige Bedingung: die Technik muss
professionell umgesetzt werden — und daftr gibt es drei

Moglichkeiten:

1. Die Arbeit kommt vom Profi
In lThrem Auftrag fuhren qualifizierte Fachleute alle
SpleiBarbeiten bei uns im Hause aus.

2. Der Profi kommt zu lhnen
Unsere SpleiBer kommen weit herum, denn Sie
arbeiten fur Sie vor Ort — weltweit.

3. Sie werden selbst zum Profi

Unser Wissen teilen wir gerne: Im Rope Service Center
in Bremen fuhren wir SpleiBkurse zur Erlernung

aller gangigen Techniken durch. Mit dem richtigen Werk-
zeug und etwas Routine machen Sie sich bald unab-
hangig — und erhalten gleichzeitig viele Einblicke in die
Welt der Seile ...

Splicing service

The highest possible breaking load of a top quality
rope must be achieved in the end termination. There
are specific splicing procedures for the majority of
Gleistein ropes to realise the rope’s full potential in
use. It is paramount that these splicing procedures are
executed with the highest degree of professionalism.
For this there are three options:

1. Splicing done by master splicers
All necessary splicing is performed by Gleistein’s pro-
fessional splicers at our premises.

2. Splicing on site at your premises
Our riggers certainly get around, as we provide a
world-wide rigging service on request.

3. Become a master rigger yourself

We are pleased to share our knowledge with you. Visit
one of our splice courses in our Rope Service Centre in
Bremen. Here you will learn all common splice tech-
niques. Equipped with the right tools and a little bit of
practice you can achieve best results on your own —
and additionally you get a good insight into the world

of Gleistein Ropes.




Technische Daten Chemiefasern

Technical properties of man made fibres

Material
Material

Handelsnamen
Trade names

Festigkeit in cN / dtex
Tenacity in cN / dtex

Festigkeit in daN / mm?
Tenacity in daN / mm?

Bruchdehnung
Elongation at break

Artgewicht in g / cm?
Specific gravity in g / cm3

E-Modul in daN / mm?2
Modulus in daN / mm?

Schmelzpunkt in °C
Melting point in °C

Bestandigkeit bei kurz-
zeitiger Erwarmung in °C
Resistance to short-term
heat in °C

UV-Bestandigkeit
UV resistance

Laugenbestédndigkeit
Resistance to alkalis

Saurebestandigkeit
Resistance to acids

Benzin-Ol-Bestindigkeit
Resistance to petroleum-
based products

Kriechverhalten
Creep

Knotenbestandigkeit
Knot strength

Hochmodul
Polyethylen

High
Modulus
Polyethy-
lene

Dyneema®

35
360
3,80%

0,97

10.900

13.200

140°C

70°C

sehr gut
excellent

sehr gut
excellent

sehr gut
excellent

sehr gut
excellent

bei hoher Last
vorh.

creeps at high
loads

ca. 50%
appr. 50%

Hochmodul Hochmodul
Polyester,  Polyamid
LCP
(Liquid Crystal High
Polymer) Modulus
Polyamide
High
Modulus
Polyester
Vectran® Technora®
Twaron®,
Kevlar®
20 20-25
230 250-400
3,30% 3,40%
1,4 1,4-1,45
7.500 7.000
10.300 10.500
Verkokung
280°C Carb.om-
sation
bei/at 500°
200°C 350°C
begrenzt begrenzt
limited limited
Uberw.
sehr gut gut
excellent predomi-
nantly good
Uberw. sehr
sehr gut gut
excellent predomi-
nantly good
sehr gut sehr gut
excellent excellent

nicht messbar kaum messbar nicht messbar kaum messbar

immeasur- hardly
able measurable

ca. 50% ca. 30%
appr. 50% appr. 30%

PBO

Zylon®

37
ca. 400
2,8%

1,52

18.000
27.000
Verkokung
Carboni-

sation
bei/at 650°

500°C

begrenzt
limited

sehr gut
excellent

gut
good

sehr gut
excellent

immeasur-
able

ca. 50%
appr. 50%

Polyester

Polyester

Diolen,

Dacron,
Trevira,
etc.

110
10-18%

1,38

1.000

1.500

225°C

170°C

sehr gut
excellent

bei Raum-
temp. gut
good at

room temp.

uberw.
gut
predomi-
nantly good

sehr gut
excellent

hardly
measurable

ca. 50%
appr. 50%

Polyamid

Polyamide

Nylon,
Perlon,
etc.

90-95

14-28%

25

350

215-260°C

130°C

gut
good

sehr gut
gegen
schwache
good at low
conc.

Uberw.
gut
predomi-
nantly good

gut
good

leichte
Kriechneig.
slight creep
und. load

ca. 50%
appr. 50%

Poly-
propylen

Poly-
propylene

PP Multi-
filament=
GeoProp

50-75

16-20%

0,91

50

500

165-175°C

80°C

befriedi-
gend
sufficient

gegen viele
sehr gut
excellent to
most

sehr gut
excellent

sehr gut
excellent

in hohen
Lastbe-
reichen
at high
loads

ca. 50%
appr. 50%

PP Stapel-
faser

PP Staple
fibre

Hempex
PPTex

50-55

14-17%

0,91

50

500

165-175°C

80°C

sehr gut
excellent

gegen viele
sehr gut
excellent to
most

sehr gut
excellent

sehr gut
excellent

in hohen
Lastbe-
reichen
at high
loads

ca. 50%
appr. 50%

95
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Technische Begriffserklarungen

Arbeitslast = SWL (Safe Working Load)

Die im Gebrauch Ubliche Belastung eines Seils. Je nach
Einsatzbereich wird die Arbeitslast den Anforderungen
entsprechend festgelegt. In den meisten Anwendungs-
bereichen sollte sie jedoch nicht mehr als '/s der Bruch-
last betragen.

Bruchdehnung
Maximale Dehnung, die beim Bruch des Seiles vorliegt.
Die Bruchdehnung wird in % angegeben.

Bruchlast (BL)

Maximale Kraft, die im geraden Zug auf ein Seilpro-
dukt ausgetbt wird, bis es bricht. Die Bruchlast wird in
daN oder kN angegeben.

cN/daN/kN

Newton (N) ist die Einheit der Kraft
1 cN =0,00102 kg

1 daN =1,0197 kg

1 kN = 101,97 kg

Dehnung
Die Dehnung ist die Langenzunahme durch Zug-
spannung. Die Dehnung wird in % angegeben.

Kriechen

Kriechen bezeichnet bei Werkstoffen die zeit- und tem-
peraturabhangige, plastische Verformung unter Last.
Da Kunststoffe aus groB3en, im Fall von Thermoplasten
und Elastomeren verknduelten Molekilketten beste-
hen, gleiten bzw. entknauelen sich diese unter auBerer
Belastung, woraus eine irreversible Dehnung resultiert.
In der Praxis bedeutet dies, dass sich Seile unter Last
langen kénnen und sich bei Entlastung nicht wieder auf
ihre urspringliche Lange zurickbilden (z.B. bei HMPE-
Seilen).

dtex

Dtex ist die Gewichtsangabe in Gramm fur Filamente,
Garne oder Zwirne von 10.000 m Lange (g/10.000 m).

Je groBer die dtex-Nummer, desto dicker die Filamente,
Garne, Zwirne.

Elastizitatsmodul (E-Modul)

Der Elastizitatsmodul ist das Verhaltnis von feinheits-
bezogener Zugkraft und Dehnung. Je geringer die
Dehnung bei Last, desto héher der E-Modul.

Feinheitsbezogene Festigkeit
Die feinheitsbezogene Festigkeit ist die auf die Feinheit

von Filamenten, Garnen oder Zwirnen bezogene
maximale Zugkraft, die ausgelibt werden kann, bis es
zum Bruch der Filamente, des Garns oder Zwirns
kommt. Die feinheitsbezogene Festigkeit ermoglicht
den direkten Vergleich von Filamenten, Garnen

und Zwirnen unterschiedlicher Feinheit. Die Einheit der
feinheitsbezogenen Festigkeit ist cN/dtex.

Tragfahigkeit = WLL (Working Load Limit)
Max. Gewicht/Kraft mit dem/der ein Faserseil im allge-
meinen Gebrauch (z.B. als Anschlagseil) belastet werden
darf.



Technical terms

Break load (BL)

Also called “breaking load”. Maximum force under direct
tension that a rope can be subjected to before it
breaks. The break load is indicated in daN or kN.

Break elongation
Maximum elongation before the rope breaks.
Break elongation is indicated in %.

Break length

Also called “strength to weight ratio”. Refers to the
length of a fibre, rope, etc. at which its own weight is
equal to the break load. In other words, when the
rope would break under its own weight. This allows a
comparison of break load and weight to be made
between various ropes and rope diameters.

cN |/ daN | kN

Newton (N) is the unit of force
1 cN =0.00102 kg

1 daN = 1.0197 kg

1 kN =101.97 kg

Elongation
Elongation indicates by how much the rope will stretch
under load. Elongation is indicated in %.

Creep

Creep indicates the time and temperature dependent
deformation or lengthening under load. As synthetic
materials are made of large, in the case of thermo-
plastics and elastomers, entangled molecule chains, these
glide or disentangle under external load by which
irreversible elongation occurs. This means that such ropes
increase in length and will not return to the original
length even when the load is removed (such as with
HMPE ropes).

dtex

dtex is the expression of weight in grams for filaments,
yarns or twines of 10,000m length (g/10,000m). The
higher the dtex number, the thicker the filament, yarn
or twine.

Elastic modulus

The relationship between tenacity and elongation. The
lower the elongation under load, the higher the elastic
modulus.

Safe Working Load (SWL)

The usual working load of a rope in use. The working
load is determined depending on the type of
application. In most applications, 1/5th the break load
is customary.

Working Load Limit (WLL)
The maximum weight / strength a fibre rope can

be subjected to in general use.
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Faserkunde

Hochfeste Rohstoffe

Polyamid (PA)

Polyamide sind Polymere, deren Wiederholungseinheiten
als charakteristisches Merkmal die Amidgruppe besit-
zen. Polyamide werden nach dem Schmelzspinnverfahren
hergestellt. Polyamid ist sehr elastisch und lasst sich
durch Hitze dauerhaft verformen. Diese Eigenschaft wird
beim Thermofixieren genutzt. Die wichtigsten Polya-
mide sind Polyamid 6 und Polyamid 6.6.

Polyester (PES)

Die Estergruppen in den Makromolekilgruppen sind
kennzeichnend fur Polyester. Ester entstehen durch
die chemische Reaktion von organischen Sauren mit
Alkoholen unter Abspaltung von Wasser. Polyester wird
nach dem Schmelzspinnverfahren hergestellt. Polyes-
terfasern sind sehr reiB3- und scheuerfest. Da Polyester-
fasern eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
besitzen, ist die Nassfestigkeit ebenso gut wie die
Trockenfestigkeit.

Polypropylen (PP)

Polypropylen gehort zur Gruppe der Polyolefine und
wird durch Polymerisation des Monomers Propen

mit Hilfe von Katalysatoren gewonnen. Die PP-Granu-
late werden nach dem Schmelzspinnverfahren zu
Mono-, Multifilamenten und Spinnfasern ausgesponnen.
Die Polypropylenfaser ist die leichteste Textilfaser,

die praktisch kein Wasser aufnimmt und sehr bestandig
gegen Chemikalien ist. Die befriedigende UV-Bestan-
digkeit kann durch Zugabe von UV-Stabilisatoren
deutlich erhéht werden. Polypropylenfasern kénnen
in den unterschiedlichsten Aufmachungsarten hergestellt
und eingesetzt werden:

¢ PPM (Multifil)
Als Multifil werden Filamentgarne bezeichnet, die aus
mehreren Einzelfilamenten mit weniger als 0,1 mm
@ bestehen. Filament ist die internationale Bezeich-
nung fur Textilfasern sehr groBer, ,endloser” Lange
bei der Chemiefaserherstellung.

* PPD (Draht/Monofil)
Monofil bezeichnet ein Filamentgarn aus einem ein-
zigen Filament mit einem Durchmesser von 0,03 -
0,2 mm, das aus Einlochdisen sowie auch aus Mehr-
lochdUsen ausgesponnen wird. Grobere Monofile
werden auch als Draht bezeichnet.

* PP Folie
Folienbandchen sind aus Folien geschnittene schmale
Streifen, die vor oder nach dem Schneiden monoaxi-
al gereckt werden.

¢ PP Tex (PP Stapelfaser)
Stapelfasern bzw. Spinnfasern sind ldangenbegrenzte
Chemiefasern, die zu Spinnfasergarnen versponnen
werden. Dadurch entsteht eine wollige Oberfléache.
Mit PP Tex konnen Naturfasern nachempfunden wer-
den. Sie finden Verwendung in unseren Hempex®

Seilen.




Fibre facts

High tenacity raw materials

Polyamide (PA)

Polyamides are polymers that possess the repeating
units of the amide group as a characterising feature.
Polyamides are manufactured via a melt spinning
process. Polyamide is very elastic and can be perma-
nently deformed using heat. This attribute is exploited
during thermostabilisation fixing (heat setting). The
most important polyamides are polyamide 6 and poly-
amide 6.6.

Polyester (PES)

The ester groups in the macromolecule groups are
characteristic for polyester. Esters are created through
the chemical reaction of organic acids with alcohols
and the elimination of water. Polyester is manufac-
tured via a melt spinning process. Polyester fibres are
very resistant against tearing and abrasion. As poly-
ester fibres boast very low moisture absorption proper-
ties, its strength when wet is as good as when dry.

Polypropylene (PP)

Polypropylene belongs to the polyolefin group and is
obtained through polymerisation of the propene
monomer with the help of catalysers. The PP granules
are spun to mono, multifilament and spin fibres via a
melt spinning process. The polypropylene fibre is the
lightest textile fibre, takes on virtually no water and is
very resistant against chemicals. Its reasonable UV resi-
stance can be significantly enhanced by adding UV sta-
bilisers. Polypropylene fibres can be produced and
implemented in numerous ways:

e MFP (multifilament polypropylene)
Filament yarns comprised of several single filaments
with less than 0.1Tmm diameter are described as
multifilament. Filament is the international description
for textile fibres with very long “continuous” lengths
during the man-made fibre manufacturing process.

* PPD (wire filament / monofilament)
Monofilament describes a filament yarn made of a
single filament with a diameter of 0.03-0.2mm, spun
using single or multiple hole atomisers. Coarser
monofilaments are also described as wire filaments.

® PP film
Foil tapes are small strips cut from film, which are
stretched monoaxially before or after cutting.

® PP Tex (PP staple fibres)
Staple fibres or spinnable fibres are man-made fibres
of limited length that are made into spun yarns.
This leads to a woolly surface. PP Tex allows natural
fibres to be recreated. They are used, for example,

in Gleistein’s Hempex® ropes..
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Hochmodulare Rohstoffe

Aramid

Aramid ist die Bezeichnung fur aromatische Polyamide.
Sie sind genau definiert als langkettige synthetische
Polyamide, bei denen mindestens 85% der Amidgruppen
direkt an zwei aromatische Ringe gebunden sind.
Aramide zeichnen sich durch hohe Temperaturbestan-
digkeit, sowie eine hohe Festigkeit und einen hohen
E-Modul aus.

LCP (Liquid crystal polymer)

Liquid crystal polymer bedeutet flussigkristalline Poly-
mere. Die Bezeichnung flussigkristallin beschreibt

die Anordnung der Molekdle in der Polymerschmelze.
In der Polymerschmelze bilden sich Bereiche, in denen
die stabchenférmigen Molekule fast parallel ausge-
richtet sind. Werden die flussigkristallinen Polymere zu
Fasern ausgesponnen, entstehen auBBerordentlich
feste Produkte. Bisher werden vor allem flUssigkristalline
Polyesterfasern hergestellt. Diese Fasern zeichnen

sich durch eine hohe Festigkeit und einen hohen
E-Modul sowie eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme
und eine hohe Chemikalienbesténdigkeit aus.

HMPE (Hochmodulares Polyethylen)

UHMWPE (= Ultra high molecular weight polyethylene)
HMPE ist eine hochmodulare Polyethylenfaser, bei der
es sich um hochkristallines, hochverstrecktes UHMWPE
(Ultra Hoch Molekulares Polyethylen). handelt. HMPE
ist mit einer Dichte von 0,97 g/cm3 leichter als Wasser
und schwimmt. Die Faser besitzt eine hohe Festigkeit
sowie einen hohen E-Modul und hat eine hohe Bestan-
digkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und
Chemikalien.

PBO (Polyp-phenylen-2,6-benzobisoxazol)
PBO besteht aus poly(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol)
Kettenmolekullen. PBO weist eine hohe Festigkeit
sowie einen hohen E-Modul auf. PBO brennt nur, wenn
die Umgebung einen klnstlich erzeugten Sauerstoff-
gehalt von tber 68 % aufweist.

Die Handelsnamen der aufgeflihrten Fasern entnehmen
Sie bitte der Tabelle ab Seite 95.

High modulus raw materials

Aramid

Aramid is the description for aromatic polyamide. They
are defined as long-chain synthetic polyamides in
which at least 85% of the aramide group is directly
bound to two aromatic rings. Aramides are characterised
by their high resistance against heat as well as their
high strength and a high elastic modulus.

LCP (Liquid Crystal Polymer)

LCP refers to the order of the molecules in the polymer
melt. Areas form in the polymer melts in which the
rod-like molecules are almost aligned in parallel. If the
liquid crystal polymers are spun out to fibres, this
results in extremely strong products. Liquid crystal
polyester fibres are the type mostly manufactured to
date. These fibres are characterised by their high
strength, a high elastic modulus as well as low moisture
absorption and high resistance against chemicals.

HMPE (High Modulus Polyethylene)

UHMWPE (= Ultra-High Molecular Weight
Polyethylene)

HMPE is a high modulus polyethylene fibre that is a
highly crystalline, high performance UHMWPE
(Ultra-High Molecular Weight Polyethylene). With its
specific gravity of 0.97g/cm?’ it is lighter than water and
floats. The fibre possesses high strength and a high
elastic modulus and is very resistant against abrasion,
moisture, UV and chemicals.

PBO (Polyp-phenylen-2,6-benzobisoxazol)
PBO is comprised of poly(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol)
chain molecules. It has high strength and boasts a high
elastic modulus and only burns in environments when
an artificially-created oxygen content of 68% is exceeded.

Please refer to the table commencing on page 95 for
the trade names of the listed fibres.



Impragnierungen und Beschichtungen
Impregnations and coatings

Geogard Marine Finish

¢ Auf Polyester und Polyamid jeweils abgestimmte
Spezielausristung fur hohere Festigkeit durch
Reduzierung der Faser-Faser-Reibung

e Besserer Abriebschutz und langere Lebensdauer

e Wasserabweisend, dadurch verminderte Kapillarwir-
kung und - daraus resultierend — geringere
Wasseraufnahme

Geolan

e Spezialimpragnierung zur Verbesserung des
Abriebschutzes flir GeoProp Seile nach TL 4020-0028
und andere Produkte

Geothane

¢ Spezialbeschichtung aus einer wassrigen Polyurethan
Dispersion fur verbesserten Abriebschutz und
geschlossenere Seiloberflachen

¢ Durch Einfarbung zusatzlicher UV-Schutz

¢ Farben: gelb, grun, blau, rot, grau/anthrazit

Geothane HD

¢ Spezialbeschichtung zur Steigerung der Bruchfestig-
keit und zur Verbesserung des Abriebschutzes
in industriellen Anwendungen

e Das Grundmaterial ist gelblich und hinterlasst eine
leicht klebrige Oberflache

Geophob
e Spezialausristung zur Verminderung der Wasser-
aufnahme

Geoflex
e Spezialausristung zur Verlangerung der Seillebens-
dauer bei Wechsel-Biegelast-Beanspruchung

PU-Ummantelung

e PU-Elastonmere, in einem kontinuierlichen Verfahren
aufgetragen, bilden einen schitzenden und wasser-
dichten Mantel um das Seil

¢ Hoch vernetzte Oberfldache mit variabler Wandstarke
zur Gewahrleistung eines optimalen Abriebschutzes

Geogard Marine Finish

e Special coating for polyester and polyamide for higher
tenacity through reduction of fibre friction

¢ Better abrasion resistance and increase in longevity

e Geogard is water resistant and its application leads
to lower water absorption of the respective ropes

Geolan

¢ Special impregnation for enhanced abrasion resistance
and improved break load for GeoProp ropes made
in accordance with German technical delivery speci-
fication TL 4020-0028 and other products

Geothane

e Special coating through waterborn PU dispersion for
improved abrasion resistance and for sealing rope
surface

e Better UV resistance through use of colour pigments

e Colours: yellow, green, blue, red, grey/dark grey

Geothane HD

e Special coating for increase in break strength and
improvement of abrasion resistance in a variety of
industrial applications

e The base material is slightly yellow and the surface
of the coated rope has a somewhat sticky texture

Geophob
¢ Special finish to help minimise water absorption

Geoflex
e Special finish to increase longevity of ropes deployed
in applications with alternating bends under load

PU Elastomer Coating

e PU coatings are applied in a continuous process to
form a protective waterproof coating around the
rope

e Highly cross-linked surface with variable thickness to
guarantee optimal abrasion resistance
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Gleistein Ropes Priiflabor
Gleistein Ropes testing laboratory

Folgende Prifeinrichtungen stehen bei Gleistein Ropes,
auch zur Durchfiihrung von externen Prifungen, zur
Verfligung:

20 kN Zugpriifmaschine
Bestimmung der Bruchlast und Dehnung von Rohstoff,
Garnen, Zwirnen und Seilen

300 kN Zugpriifmaschine
Bestimmung der Bruchlast und Dehnung von Seilen

3000 kN Zugpriifmaschine

e Bestimmung der Bruchlast und Dehnung von Seilen

e Kontinuierliche Seildurchmesserbestimmung
wahrend der Bruchlastprufung

¢ Durchftihrung von Zugschwellversuchen mit und
ohne Bewasserung

Weiterer Service

¢ Diverse auf Kundenanforderung abgestimmte
Prufeinrichtungen

¢ Volumetrisches Messverfahren zur Bestimmung
des ZinkUberzugs bei Drahtlitzen

¢ Vergleichende UV-Bestandigkeitstiberpriufung
von Rohstoffen

Alle von Gleistein Ropes hergestellten Seile werden nach
DIN EN ISO 2307 (Faserseile. Bestimmung einiger

physikalischer und mechanischer Eigenschaften) gepruft.

Das Pruflabor von Gleistein Ropes ist eine anerkannte
und zertifizierte AuBenprufstelle des Germanischen
Lloyds.

The Gleistein Ropes testing laboratory is key for ensuring
our products’ quality. External parties may also book
the following facilities to conduct tests:

20kN tensile testing machine
Determination of the break load and elongation
of raw materials, yarns, twines and ropes

300kN tensile testing machine
Determination of the break load and elongation
of ropes

3000kN tensile testing machine

e Determination of the break load and elongation
of ropes

e Continual rope diameter measurement during
break load testing

e Execution of dynamic tensile tests with or without

irrigation

Additional services

¢ Diverse testing devices tailored to specific customer
demands

¢ Volumetric measurement method to determine
the zinc coating of wire strands

e Comparative UV resistance testing for raw materials

All ropes manufactured by Gleistein Ropes are tested
in accordance with DIN EN ISO 2307 (Fibre ropes.
Determination of certain physical and mechanical
properties).

The Gleistein Ropes testing laboratory is a recognised
and certified external testing centre of Germanischer
Lloyd (GL).
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Sicherheitshinweise fiir Wartung, Instandhaltung und
Nutzung von Chemiefaser-Seilen

¢ Unsere Bruchlastangaben sind Daten fabrikneuer Seile. Durch
Belastung und Bewitterung sinken die Bruchlasten.

e Die Gewichtsangaben wurden unter Laborbedingungen ent-
sprechend EN 919:1995 erhoben. Durch Witterungseinflisse
(z.B. Feuchtigkeit/Trockenheit) kann das Gewicht variieren.

¢ Fur fehlerhafte Angaben Gbernehmen wir keine Gewahr.

¢ Weder Gleistein noch Gleisteins Lieferanten haften fur Produkt-
beschadigungen aufgrund unsachgemaBen Gebrauches.
Zuwiderhandlungen gegen die folgenden Nutzungshinweise
werden ausnahmslos als unsachgemaB qualifiziert.

A. Das Wesentliche - was ist richtig, was ist falsch

e Uberzeugen Sie sich vor jeder Anwendung, dass sich das Seil
in einem einwandfreien Zustand befindet.

Die Arbeitslast eines Seils sollte nie mehr als 1/5 der Bruchkraft
betragen. Berucksichtigen Sie, dass KraftstoBe ein Seil extrem
belasten kénnen, was zu einem Festigkeitsverlust flihren
kann.

Bei Seilumlenkungen miussen die rohstoffspezifischen Faktoren
bertcksichtigt werden.

Seilknoten verringern die Festigkeit erheblich.

Ziehen Sie Seile niemals Uber scharfe Kanten.

Vermeiden Sie unnétiges Scheuern an Seil fuhrenden Elemen-
ten. Alle Metallteile sollten glatt sein. Seile sollten an Reibe-
punkten durch Taklinge, aufgenéhte Schutzschlduche oder
Kunststoffumspritzung (wie z.B. PU) geschtitzt werden.
Vermeiden Sie, ein Seil hohen Temperaturen und starkem
Sonnenlicht auszusetzen.

Vermeiden Sie den Kontakt des Seils mit Chemikalien oder
giftigen/atzenden Dampfen. Bei Bedarf sollten Sie die Faser-
seile unter kaltem, flieBendem Wasser auswaschen.
Vermeiden Sie UbermaBiges Verdrehen von Seilen, da dies zu
Schlingen oder Kinken fuhren kann. So deformierte Seile
konnen erheblich an Festigkeit verlieren. Vor einer erneuten
Belastung ist das Seil wieder Uber das Seilende auszudrehen.
Seile mussen sachgerecht auf- und abgewickelt, sowie verstaut
werden.

Seile, die von Spulen abgewickelt werden sollen oder tber
Winden laufen, mussen tangential abgezogen werden, um
ein Verdrehen zu vermeiden. Dazu Seilspulen nur von Abspul-
vorrichtungen abziehen!

Sollten Sie hinsichtlich des ordnungsgeméBen Seilzu-
standes unsicher sein, kontaktieren Sie den Hersteller
oder erfahrene Fachleute.

B. Beschadigung von Tauwerk

1. Beschadigung aufgrund duBerer Abnutzung

e Seile, die auBerlich so stark geschadigt sind, dass die meisten
Fasern verschmolzen, stark gescheuert oder zerrissen sind
durfen nicht mehr verwendet werden.

e Der Abnutzungsgrad kann durch Vergleich der Menge an
beschadigten Fasern im Verhaltnis zum Gesamtfaseranteil
festgestellt werden.

e Nur ein Bruchtest ermdglicht die korrekte Beurteilung des
Seilzustandes.

2. Beschéddigung durch lokalen Abrieb

¢ Entsteht, wenn Seile unter Spannung tber scharfe Kanten
gezogen werden.

3. Innere Abnutzung

e Eingedrungende Schmutzpartikel (z.B. Sandkoérner) kénnen
zu einer inneren Abnutzung des Seils fuhren.

¢ Indiz dafur: zunehmende lockere Litzen und pulverisierter
Fasernabrieb (= ,,Mehlbildung”), der aus dem Seil tritt.

4. Uberlastung

« Eine Uberlastung des Seils ist &uBerlich schwer zu ermitteln.
Uberlastete Seile weisen unter Last eine deutlich verringerte
Dehnung auf.

¢ AuBerdem kann eine Verhartung des Seils in Verbindung mit
einer Durchmesserreduzierung ein Indiz fiir Uberlastung sein.

5. Kontakt mit Chemikalien oder intensiver
Sonneneinstrahlung

e Um eine Beeintrachtigung des Seils durch Chemikalien oder
Sonneneinstrahlung feststellen zu kénnen, reiben oder
zupfen Sie die Filamente der Garnfaser. Losen sich die Filamente
leicht auf, muss das Seil umgehend ausgetauscht werden.

6. Beeintriachtigung durch Hitze

¢ In extremen Fallen zeigen Teile des Seils Hitzeschaden durch
Reibung auf, was zu einem erheblichen Bruchkraftverlust
fuhren kann.

¢ Eine Beeintrachtigung des Seils durch Hitze kann durch eine
verschmolzene bzw. sehr glatte Oberflache erkannt werden.
Ein weiteres Indiz ist eine deutliche Verhartung des Seils.

e Falls trotz sorgsamer Sichtprifung noch Zweifel bestehen,
sollten Sie das Seil nicht weiter benutzen und sich an den
Hersteller wenden.

C. RegelmiBige Inspektion

e Durch Bewitterung in nordeuropaischen Breiten mindert sich
die Seilfestigkeit pro Jahr in Abhangigkeit von Rohstoff und
Farbe um bis 30%.

e Aufgrund naturlicher Bewitterung und Beanspruchung des
Seils ist eine regelmaBige Kontrolle dringend zu empfehlen.

¢ Bitte beachten Sie, dass Seile mit kleinem Durchmesser im
Verhaltnis erheblich schneller geschadigt werden kénnen als
dickere Seile.

¢ Sollten Sie die Kontrolle selbstandig durchfuhren, so ist eine
Abschnittskontrolle empfehlenswert: Begutachten Sie das
Seil eingehend von allen Seiten alle 300 mm. In gleichen
Abstanden sollten auch die innere Oberflache und der Kern
Uberpruft werden.

D. Instandhaltung nach Inspektion
e Wenn ein Uber die Gesamtlange unbeschadigtes Seil an einem
Abschnitt eine starke Beschadigung aufweist, kann im Ein-
zelfall dieser Abschnitt herausgeschnitten und das Seil durch
einen Ende-zu-Ende-SpleiB wieder verbunden werden.
Generell sollte ein Seil, das durch Uberlast gerissen ist, nicht
mehr benutzt werden.
Falls sich eine Kausche durch Seildehnung gel6st hat, passen
Sie das Seilauge durch Nachsetzen des SpleiBes wieder an.
Achten Sie darauf, dass die Kausche immer fest sitzt. Nur ein
ordentlich ausgefuhrter SpleiB kann die seilspezifischen
Eigenschaften absichern.
® Trocknen Sie ein Seil nie durch Hitze. Seile sollten nur an kuhlen,
trockenen, gut beltfteten Orten gelagert werden.

E.Sicherheitshinweise
e Stehen Sie niemals innerhalb von Seilschlaufen.
¢ Seile unter Spannung weisen stets ein groBes Gefahrenpotenzial
auf. Achten Sie darauf, dass sich niemand in unmittelbarerer
Néhe eines Seils unter Spannung aufhalt, insbesondere nicht
in Zugrichtung hinter den Seilenden. Uberlastete Chemiefaser-
seile brechen ruckartig, geben gespeicherte Energie frei und
kénnen zu erheblichen Verletzungen fihren. Beschlage ber-
gen das Risiko, bei Bruch mitgerissen zu werden und kénnen
zu erheblichen Verletzungen fuhren.
Achten Sie darauf, dass Seilenden stets sicher befestigt werden.
Seile durfen nicht unsachgemaB eingesetzt werden. Ein
missbrauchlicher Einsatz von Seilen verkiirzt die Lebensdauer
des Seils und kann zur Gefahrdung des Benutzers fuhren.
¢ Bitte behandeln Sie ihre Seile sorgsam.

Ihr Leben konnte davon abhangen!



Care, maintenance and safety instructions

of man-made fibre ropes

e The break load values were measured on samples of new pro-
duct and laboratory conditions. The use of the rope and
weathering cause a drop of break load.

Weight is measured accordingly to EN 919:1995. A change

in the weather conditions (e.g. moisture/drought) may cause
weight differences.

No responsibility is taken for the correctness of this
information.

Neither Gleistein nor its suppliers will in any circumstances be
liable for any damage arising out of the improper use of

the product. Any use of the product violating at any time the
following prescriptions will be considered improper and
inappropriate.

A. Some essential “Do's” and Don't's”.

e Ensure before use that the ropes are in good condition.

e All suggested rope sizes are designed such that the load pre-

sents not more than 1/5 of the ropes break load. Bear in mind

that shock loads can result in a severe loss of break load.

The radii of rope bends should fit the specific characteristics

of the raw material used in the rope.

Bends and hitches in ropes significantly reduce their strength.

Do not drag ropes over sharp edges.

Avoid scouring of the rope at guiding elements. All metal

parts should be smooth and chaffing points protected by

leather, plastic or canvas parceling, or by worming with small

sized ropes.

* Avoid exposure to all forms of heat. Avoid unnecessary exposure
to the degrading influence of strong sunlight.

* Avoid contamination by chemicals or fumes. If contamination

is suspected, wash man-made fibre ropes in cold running

water e.g. by hosing.

Avoid build-up of excessive turn in ropes. If this condition has

occurred, loops will form, and, if loaded, strand distortion

and loss of strength will result. Work excessive twist over end

of rope before straining.

Ropes should always be correctly coiled, reeled and stowed.

Ropes running on winches should be pulled off tangentially

to avoid kinks or bends.

If the rope is delivered on a reel, mount the reel on trestles

and unreel with the rope coming from underneath the reel.

If you are not sure about the condition of a rope please

contact the manufacturer or professional experts.

B. Damage to the ropes

1. Damage due to external wear

¢ In the extreme the strands become so worn that their outer
faces are flattened and the outer yarns severed. If the
predominant part of the yarns are damaged the rope should
no longer be used.

e /f one strand of a twisted rope is completely broken, the rope
has to be exchanged.

* Assessment of the degree of wear is by observation of the
number of severed yarns, and the thickness relationship of
the un-severed yarns at the abraded and un-abraded sections.

¢ A tensile test of one section of the rope will remove any
doubts about the rope’s condition.

2. Damage due to local abrasion

¢ This may be caused by the passage of the rope over sharp edges
whilst under tension, and such damage can result in serious
strength losses, particularly if, for example, a deep score is
produced in the rope.

3. Internal Wear

¢ Internal wear can be detected by the tell tale signs of a loose-
ning of strands and the presence of powdered fibre.

e [t is most often caused when grit becomes trapped in a rope
which is repeatedly flexed in wet conditions.

4. Overloading

An overloaded rope may be difficult to detect, and a tensile
test is invaluable. Check measurements over markers on the
rope may reveal local excessive stretch due to overloading,
and some hardening of the rope may be observed with a
reduction in diameter and considerable reduced extension
under load.

5. Chemical attack

This may be revealed by staining or by ease of plucking or
rubbing off filaments or fibres from the yarns.
If the this is the case the rope must be replaced.

6. Attack by heat

In extreme cases local fused sections indicate heat through
friction and a considerable loss of strength can be expected.
This may be revealed by glazing of the rope surface.

If, after careful visual examination, doubts still exist, discard
the rope or consult the rope manufacturer.

C. Routine Inspection

Rope strengths may decrease every year by up to 30%
through exposure, depending upon the raw material and the
colour.

Regular inspection of ropes is a worthwhile exercise, as the
life can be extended considerably by proper repair and
protection at obvious chafing points.

It must be emphasized that no matter what agency has
weakened the rope the effect will be more serious on smaller
sizes than on larger sizes of rope.

Examination of about 300 mm of rope at a time is recommen-
ded, the rope being turned to reveal all sides before con-
tinuing. At the same intervals, the strand should be opened
as in splicing, but only sufficiently to allow examination of
the inside bearing surfaces.

D. Maintainance after inspection

Cut out local damaged sections if warranted, using short butt
splice. Do not wait for a damaged section of the rope to part
under strain, as the recoil effect can disturb the lay of the
rope over a considerable length. Any rope which has broken
through overload should be discarded.

If thimbles are loose in the eyes, due to rope stretch, readjust
the splice. Never allow a thimble to become so loose that it
can rock. Have all splices properly served or taped, and dogs
firmly seized. Do not allow any tuck to become undone: every
tuck is necessary for the optimum splice efficiency in all
constructions of rope.

Never dry any fibre rope by use of heat. If possible, store
ropes in a cool, dry, well ventilated store or locker, prefer-
ably on pallets or festooned.

E. Safety tips

Never stand in rope loops.

Ropes under strain are always a risk to their environment and
to people standing close to them. Therefore ensure that no-
body stands close to a rope under strain. Overloaded man-
made fibre lines can part abruptly with little warning. The
subsequent energy release and lash back can cause serious
injury. Fittings are always dangerous; they can be torn away
by heavily loaded ropes and increase the risk of accident.

In preference always use stoppers on the double.

Ropes are made to be used, not abused. Abuse of ropes leads
to short rope life and possible danger to the user.

Remember to look after your ropes

“Your life may depend upon them!”
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DSM Dyneema B.V.
Mauritslaan 49

6129 EL Urmond

The Netherlands

Tel.: +31 (0)46-4767989

Fax: +31 (0)46-4767915

E-Mail: info.dyneema@dsm.com
www.dyneema.com

August Herzog
Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
Am Alexanderhaus 160

26127 Oldenburg

Germany

Tel.: +49 (0)441 3008-0

Fax: +49 (0)441 3008-100

E-Mail: info@herzog-online.com
www.herzog-online.com

Kuraray America, Inc., Vectran® Division
460-E Greenway Industrial Drive

Fort Mill, SC 29708,

USA

Tel.: +01 (803) 396-7350

Fax: +01 (803) 547-5888

E-Mail: forrest_sloan@kuraray-am.com
www.vectran.net

Nexis Fibers

Gerliswilstrasse

CH 6021 Emmenbricke

Tel.: + 41 41 267 87 87

E-Mail: nexisinfo@nexis-fibers.com
www.nexisfibers.com

Roblon Engineering
DK-9300 Saeby
Denmark

Tel.: +45 98 46 40 00
Fax: +45 98 46 78 20
E-Mail: eng@roblon.com
www.roblon.com

TEUIN Twaron BV

Velperweg 76

P.O. Box 5153

6802 ED Arnhem

The Netherlands

Tel.: +31 (0)88 268 8888

Fax: +31 (0)88 268 9182

E-Mail: ropes_cables@teijinaramid.com
www.teijinaramid.com
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Fotografie
Photos
Agentur fur Strahlkraft

Weitere Bilder
Additional images

49er Team: Thomas Rein
Patrick Bohmer

Agata Kurecki

Arved Fuchs

Atlantis Marine
Bildwerk, Bernd Holscher
BMW ORACLE Racing
Falcone

FarrBar: J. Renedo
Ferretti S.p.A.

Fr. Lurssen Werft

Gilles Martin-Raget
Gleistein Ropes

Holland Jachtbouw

Jan Maas

Jan Rathke

Jochen Kleinfeld

Katran

Pedro Boat

Peter Boy

Puma Ocean Racing

Ralf Maleu

Rick Tomlinson

Robbe Berking Classics
Roger Lean-Vercoe
Rondal

Ron Holland Design
Royal Huisman Shipyard BV
Segelverein Neubrandenburg
SVB GmbH

Team Grin: Jesus Renedo
Utsider: Alexander Babic
Martin Brehms

Werner Landwehr
X-Yachts: Nico Martinez
YPS-Collection

Zeesboot

Konzept, Design, Text

und Umsetzung

Concept, design, text

and realisation

Agentur far Strahlkraft
www.agenturfuerstrahlkraft.de

Englische Textdienstleistungen
English text services

slant’ PR & Native English Text
www.slant.de
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Zeichenerklarung
Explanation of symbols

Markteempfehlungen
Recommendation for markets

187 Dinghy
385
660 Cruising
858
1.430 Motor Yacht

- 420 Classics

Die Verfiigbarkeitsampel
Colour-coded key to rope availability

Gilt far Durchmesser und Farbstellungen, die lhr Handler
nicht in seinem Lager verflgbar halt:

Applies to diameters and colours currently not stocked
by your dealer:

Sortimentsartikel.

Werden, sofern nicht Lagerware, im Auftrag
individuell gefertigt

Catalogue item.

Will be individually manufactured, if not already
in stock

o Lagerware Standort Bremen.
Ist innerhalb weniger Tage Uber lhren Handler
lieferbar
Item in stock in Bremen.
Can be delivered to your dealer within
a few days

Konstruktionsschemata
Rope construction key

Kern-Mantelgeflecht
Core-cover braid

Kern-Mantelgeflecht mit Zwischenmantel
Core-cover braid with intermediate cover

Hohlgeflecht
Hollow braid

Quadratgeflecht
Square plait

Gedrehtes Seil
Laid (twisted)

Mantel ohne Kern
Cover without core
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Geo. Gleistein & Sohn GmbH
HeidlerchenstraBe 7
28777 Bremen/Germany

Verkauf/Sales department:
Tel.: +49 421 69049-35

Fax: +49 421 69049-99
E-Mail: info@gleistein.com

Slowakei/Slovakia
Gleistein Slovakia s.r.o.
M. R. Stefanika 19

91160 Trencin

Tel.: +421 327417910
Fax: +421 327443736
E-Mail: sales-sk@gleistein.com

Frankreich/France

Geo. Gleistein & Sohn GmbH
Quartier La Piaffe

26260 Saint Donat sur I'Herbasse

Tel.: +33 475714248
Fax: +33 483075710
E-Mail: sales-fr@gleistein.com

Schweden/Sweden

Geo. Gleistein & Sohn GmbH
Kalvvagen 10

26083 Vejbystrand

Tel.: +46431411479
Mob.: +46 704 468745
E-Mail: sales-se@gleistein.com

www.gleistein.com



